DEUTSCHE NORM August 2003

Klebstoffe DIN
Bestimmung der Schittdichte von Pulver- und Granulat-Klebstoffen —
Deutsche Fassung EN 543:2003 EN 543
ICS 83.180 Ersatz fur

DIN EN 543:1995-01

Adhesives — Determination of apparent density of powder and granule
adhesives;

German version EN 543:2003

Adhésifs — Détermination de la masse volumique apparente des adhésifs

en poudre et en granules;
Version allemande EN 543:2003

Die Europaische Norm EN 543:2003 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 193 ,Klebstoffe* wird Uber die Normenausschisse Kunststoffe (FNK) und
Materialprifung (NMP) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europaischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuss beteiligt:
FNK-AA 406.1 ,Klebstoffe — Terminologie; physikalisch-chemische Priifungen®

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 543:1995-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt der Europaischen Norm EN 543:2003 vollstandig ibernommen;

b) Aktualisierung der normativen Verweisungen;

c) Abschnitt 3 'Begriffe' neu aufgenommen;

d) Abschnitt 5 'Sicherheit' neu aufgenommen.

Frithere Ausgaben

DIN EN 543: 1995-01

Fortsetzung 6 Seiten EN

Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschuss Materialprifung (NMP) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 543
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE April 2003

ICS 83.180 Ersatz fir EN 543:1994

Deutsche Fassung

Klebstoffe

Bestimmung der Schiittdichte von Pulver- und Granulat-Klebstoffen

Adhesives — Adhésifs —
Determination of apparent density of powder and granule Détermination de la masse volumique apparente des
adhesives adhésifs en poudre et en granules

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 20. Februar 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Européische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, ltalien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, der Slowakei, Spanien, der
Tschechischen Republik, Ungarn und dem Vereinigten Konigreich.
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Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel
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