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Glas im Bauwesen
Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas DIN
Teil 5: Ornamentglas -
Deutsche Fassung EN 572-5 : 1994 EN 572 S
ICS 81.040.20 Mit DIN EN 572-6 : 1995-01

. Ersatz fiir DIN 1249-4 : 1981-08
Deskriptoren: Bauwesen, Glas, Ornamentglas, Qualitat, Abmessung

Glass in building — Basic soda lime silicate glass products —
Part 5: Patterned glass; German version EN 572-5 : 1994

Verre dans la construction — Produits de base: verre de silicate sodo-calcique —
Partie 5: Verre imprimé; Version allemande EN 572-5 : 1994

Die Europaische Norm EN 572-5:1994 hat den Status einer Deut-
schen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européaische Norm EN 572-5 wurde im Europdischen Komitee fir Normung (CEN) in
der Arbeitsgruppe 1 “Basis-Glaserzeugnisse” (Sekretariat: Frankreich) des Technischen
Komitees TC 129 “Glas im Bauwesen” (Sekretariat: Belgien) unter intensiver Mitwirkung
deutscher Experten, die vom ArbeitsausschuB Glas (AGlas) und von den Normenaus-
schiissen Bauwesen (NABau) und Materialpriifung (NMP) benannt worden sind, ausge-
arbeitet. Die deutschen Experten waren bemiiht, den Inhalt der Normenreihe DIN 1249
soweit wie mdglich in die europaische Normungsarbeit einzubringen.

Das zustindige deutsche Normungsgremium ist der UnterausschuB Flachglas des
Arbeitsausschusses Glas (AGlas) im DIN.

Diese Norm enthalt flir Ornamentglas fur das Bauwesen, wie es in der Norm
DIN EN 572-1 definiert ist, die Anforderungen an die MaBe und an die Qualitat in bezug
auf sichtbare Fehler sowie Fehler im Dessin, auBerdem Angaben zur Bezeichnung des
Ornamentglases.

Anderungen
Gegeniiber DIN 1249-4 : 1981-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Inhalt auf DIN EN 572-5 (Ornamentglas) und auf DIN EN 572-6 (Drahtornament-
glas) aufgeteiit.

b) Fur Lange und Breite Bereiche statt Hochstwerte festgelegt.
¢) Fir GuBglas Nenndicken 3, 5 und 10 mm aufgenommen.
d) Anforderungen an die Qualitat aufgenommen.

Friihere Ausgaben
DIN 1249-4: 1981-08

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zuséatzen

DIN EN 572-1  Glas im Bauwesen — Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas — Teil 1:
Definitionen und allgemeine physikalische und mechanische Eigen-
schaften; Deutsche Fassung EN 572-1: 1994

Fortsetzung 5 Seiten EN

ArbeitsausschuB Glas (AGlas) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN
NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN
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EUROPAISCHE NORM EN 572-5
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 1994

ICS 81.040.20

Deskriptoren: Bauwesen, Glas, Glasware, MaBe, MaBtoleranz, Aussehen, Fehler, Qualitat, Abnahme, Bezeichnung

Deutsche Fassung

Glas im Bauwesen

Basiserzeugnisse aus Kalk-Natronglas
Teil 5: Ornamentglas

Glass in building — Basic soda lime sili- Verre dans la construction — Produits de
cate glass products — Part 5: Patterned base: verre de silicate sodo-calcique —
glass Partie 5: Verre imprimé

Diese Européaische Norm wurde von CEN am 1994-11-08 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europdischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Staius wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griecheniand, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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