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Chemische Zusammensetzung und Form von Halbzeug D&l
Teil 2: Bezeichnungssystem mit chemischen Symbolen -
Deutsche Fassung EN 573-2 : 1994 EN 573 2
ICS 77.120.10; 77140.90 Vorgesehen als
teilweiser Ersatz fur
Deskriptoren: Aluminium, Aluminiumlegierung, Halbzeug, DIN 1700 : 1954-07
chemische Zusammensetzung, Bezeichnungssystem siehe auch

Nationales Vorwort

Aluminium and aluminium alloys — Chemical composition and
form of wrought products — Part 2: Chemical symbol based designation system;
German version EN 573-2 : 1994

Aluminium et alliages d’aluminium — Composition chimique et forme
des produits corroyés — Partie 2: Systéme de désignation fondé sur les symboles
chimiques; Version allemande EN 573-2 : 1994

Die Européische Norm EN 573-2: 1994 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europdische Norm EN 573-2:1994 ist vom Technischen Komitee CEN/TC 132 "Aluminium und
Aluminiumlegierungen” (Sekretariat: Frankreich) ausgearbeitet worden.

Das zustidndige deutsche Normungsgremium ist der Fachbereich 2 “Aluminium” des Normenaus-
schusses Nichteisenmetalle (FNNE) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Da sowohl die bisherigen DIN-Normen als auch die EN-Normen jeweils ein geschlossenes System
bilden, ist ein Ersatz von einzeinen DIN-Normen durch DIN-EN-Normen meist erst dann maéglich, wenn
alle Normen des neuen “Normenpaketes” vorliegen. Aus diesem Grunde werden “EN-Normenpakete”
gebildet, die zu einem festgelegten Zeitpunkt die entgegenstehenden nationalen Normen ersetzen.

In Resolution CEN/BT C27/1994 ist festgelegt, daB die Normen EN 485-1, EN 485-2, EN 485-3,
EN 485-4, EN 515, EN 573-1, EN 573-2, EN 573-3 und EN 573-4 vom CEN/TC 132 ein “EN-Normen-
paket” bilden. Fiir diese Normen wurde das spateste Datum fiir die Zurlckziehung (DOW) der entge-
genstehenden nationalen Normen auf den 30. 06. 1995 festgelegt.

Anderungen
Gegenliber DIN 1700 : 1954-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Fir den Bereich “Aluminium und Aluminium-Knetlegierungen” wurde die Systematik der Kurzzei-
chen volistandig Uberarbeitet und neu festgelegt.

b) Festlegungen der Européischen Norm tbernommen.
c) Redaktionell Gberarbeitet.
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