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DIN EN 597-1:2016-03

Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 597-1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mdbel“ erarbeitet,
dessen Sekretariat vom UNI (Italien) gehalten wird.

Das zustdndige nationale Normungsgremium ist der Gemeinschaftsarbeitsausschuss NMP/NHM
NA 062-05-43 GA ,Brennverhalten von Textilien, Textil- und Polsterverbunden" im DIN-Normenausschuss
Materialpriifung (NMP).

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 597-1:1995-01 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) das Dokument wurde an DIN EN 1021-1, Mébel — Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermébeln —
Teil 1: Glimmende Zigarette als Ziindquelle, angepasst;

b) Anderung der Spezifikation der Masse der Ziindquelle;

c) Anderung des Priifverfahrens, um zu erméglichen, dass eine dritte Ziindquelle auf der Priifeinheit
angeordnet wird, falls eine der beiden anderen Ziindquellen vor Beenden der Priifung erlischt;

d) redaktionelle Anderungen.

Friihere Ausgaben

DIN EN 597-1: 1995-01
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EUROPAISCHE NORM EN 597-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Dezember 2015

ICS 13.220.40; 97.140 Ersatz fiir EN 597-1:1994

Deutsche Fassung

Mobel —
Bewertung der Entziindbarkeit von Matratzen
und gepolsterten Bettboden —
Teil 1: Glimmende Zigarette als Ziindquelle

Furniture — Ameublement —
Assessment of the ignitability of mattresses Evaluation de I'allumabilité des matelas
and upholstered bed bases — et des sommiers rembourrés —
Part 1: Ignition source smouldering cigarette Partie 1: Source d’allumage : cigarette en combustion

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 7. November 2015 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum des CEN-
CENELEC oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und Zypern.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
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Europdisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 597-1:2015) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 207 ,Mobel“ erarbeitet,
dessen Sekretariat vom UNI gehalten wird.

Diese Europadische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdéffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Juni 2016, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Juni 2016 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen
Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 597-1:1994.

Die Priifung basiert auf EN 1021-1 Mébel — Bewertung der Entziindbarkeit von Polstermébeln —
Teil 1: Glimmende Zigarette als Ziindquelle.

Die wesentlichen Anderungen gegeniiber EN 597-1:1994 sind:
— Anderung der Spezifikation der Masse der Ziindquelle;

— Anderung des Priifverfahrens, um zu erméglichen, dass eine dritte Ziindquelle auf der Priifeinheit
angeordnet wird, falls eine der beiden anderen Ziindquellen vor Beenden der Priifung erlischt.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tirkei, Ungarn,
Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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