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Mébel
Bewertung der Entziindbarkeit von DIN
Matratzen und gepolsterten Bettb6den ENE7 5
Teil 2: Ziindquelle: Ei inem Streichholz vergleichbare Gasflamme -
e Betitsche Fassung EN 57-2 - 1994

ICS 97140

Deskriptoren: Matratze, Bettboden, Entziindbarkeit, Streichholz

Furniture — Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases —
Part 2: Ignition source: Match flame equivalent;
German version EN 597-2:1994

Ameublement — Evaluation de l'allumabilité des matelas et des sommiers
rembourrés — Partie 2: Source d’allumage: Equivalente a I'allumette;
Version allemande EN 597-2: 1994

Die Europaische Norm EN 597-2 : 1994 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Der GemeinschaftsarbeitsausschuB NMP/NHM 854 “Priifung des Brennverhaltens von
MGbeln” ist fir die vorliegende Norm zustindig.
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EUROPAISCHE NORM EN 597-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 1994

ICS 97140

Deskriptoren:  Mébel, Bett, Matratze, Bettboden, Brandpriifung, Entziindbarkeit, Verbrennung, Streichholz

Deutsche Fassung

Mdbel

Bewertung der Entziindbarkeit von
Matratzen und gepolsterten Bettbéden

Teil 2: Zlindquelle: Eine einem Streichholz vergleichbare Gasflamme

Furniture — Assessment of the ignitability = Ameublement — Evaluation de Pallumabi-
of mattresses and upholstered bed lité des matelas et des sommiers rem-
bases — Ignition source: Maich flame bourrés — Partie 2: Source d'allumage:
equivalent Equivalente a l'allumette

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1994-11-10 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassun-
gen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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