
ICS 01.040.29; 29.040.20; 85.060

Deskriptoren: Preßspan, Begriffe, Anforderung

Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes –
Part 1: Definitions and general requirements –
(IEC 641-1:1979 + A1:1993);
German version EN 60641-1:1995

Spécification pour le carton comprimé et le papier
comprimé à usages électriques –
Première partie: Définitions et prescriptions générales –
(CEI 641-1:1979 + A1:1993);
Version allemande EN 60641-1:1995

Die Europäische Norm EN 60641-1:1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit
Die EN 60641-1 wurde am 15.02.1995 angenommen.

Übergangsfrist:

Siehe Vorwort der EN

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm IEC 641-1

Mit
DIN EN 60641-2
(VDE 0315 Teil 2):1996-07,
DIN EN 60641-3-1
(VDE 0315 Teil 3-1):1996-07 und
DIN EN 60641-3-2
(VDE 0315 Teil 3-2):1996-07
Ersatz für
DIN 7733:1962-06,
DIN 7734:1958-10,
DIN 40600:1958-10 und
VDE 0315
(VDE 0315):1958x-10

Bestimmung für Tafel- und Rollenpreßspan
für elektrotechnische Anwendungen

Teil 1: Begriffe und allgemeine Anforderungen
(IEC 641-1:1979 + A1:1993) Deutsche Fassung EN 60641-1:1995 EN 60641-1

VDE 0315
Teil 1

Fortsetzung Seite 2 und 3 und
6 Seiten EN

Juli 1996

ß

®
Klassifikation

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Fachnormenausschuß Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung  im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchführung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

DEUTSCHE NORM
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Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium AK 181.2.09 „Zelluloseflächenstoffe“ des UK 181.2
„Anforderungen an feste Isolierstoffe“ der DKE zuständig.

Die Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm 641-1:1979 und ihrer Änderung 1:1993.

Der Zusammenhang zwischen den in der Einleitung dieser Norm angesprochenen weiteren Teilen der Reihe
IEC 641 ergibt sich aus der Tabelle 1.

Tabelle 1: Stand der Reihe IEC 641

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

Internationale Norm IEC 641 Deutsche Norm

Teil 1 1. Ausgabe, 1979 DIN EN 60641-1 (VDE 0315 Teil 1):1996-07

Teil 1 A1 Änderung 1, 1993 Bestandteil von DIN EN 60641-1
(VDE 0315 Teil 1)

Teil 2  1. Ausgabe, 1979 DIN EN 60641-2 (VDE 0315 Teil 2):1996-07

Teil 2 A1 Änderung 1, 1993 Bestandteil von DIN EN 60641-2
(VDE 0315 Teil 2)

Teil 3-1 1. Ausgabe, 1992 DIN EN 60641-3-1 (VDE 0315 Teil 3-1):1996-07

Teil 3-2 1. Ausgabe, 1992 DIN EN 60641-3-2 (VDE 0315 Teil 3-2):1996-07

DIN EN 60641-2
(VDE 0315 Teil 2)

Bestimmung für Tafel- und Rollenpreßspan für elektrotechnische Anwendungen –
Teil 2: Prüfverfahren –
(IEC 641-2:1979 + Corrigendum 1994 + A1:1993);
Deutsche Fassung EN 60641-2:1995

DIN EN 60641-3-1
(VDE 0315 Teil 3-1)

Bestimmung für Tafel- und Rollenpreßspan für elektrotechnische Anwendungen –
Teil 3: Bestimmungen für einzelne Werkstoffe – Blatt 1: Anforderungen für Tafelpreß-
span, Typen B.0.1, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.6.1 und B.7.1 –
(IEC 641-3-1:1992);
Deutsche Fassung EN 60641-3-1:1994

DIN EN 60641-3-2
(VDE 0315 Teil 3-2)

Bestimmung für Tafel- und Rollenpreßspan für elektrotechnische Anwendungen –
Teil 3: Bestimmungen für einzelne Werkstoffe – Blatt 2: Anforderungen für Rollenpreß-
span, Typen P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 und P.7.1 –
(IEC 641-3-2:1992);
Deutsche Fassung EN 60641-3-2:1994

IEC 641-1 Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes –
Part 1: Definitions and general requirements

IEC 641-1 A1 Amendment 1 – Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes –
Part 1: Definitions and general requirements

IEC 641-2 Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes –
Part 2: Methods of test

IEC 641-2 A1 Amendment 1 – Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes –
Part 2: Methods of test

IEC 641-3-1 Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes –
Part 3: Specifications for individual materials – Sheet 1: Requirements for pressboard,
types B.0.1, B.2.1, B.2.3, B.3.1, B.3.3, B.4.1, B.4.3, B.5.1, B.6.1 and B.7.1

IEC 641-3-2 Specification for pressboard and presspaper for electrical purposes –
Part 3: Specifications for individual materials – Sheet 2: Requirements for presspaper,
types P.2.1, P.4.1, P.4.2, P.4.3, P.6.1 and P.7.1
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Änderungen:

Gegenüber DIN 7733:1962-06, DIN 7734:1958x-10, DIN 40600:1958-10 und VDE 0315 (VDE 0315):1958x-10
wurden folgende Änderungen vorgenommen:

EN 60641-1:1995 übernommen.

Frühere Ausgaben:

DIN 7733: 1958-10, 1962-06, DIN 7734:1958-10, DIN VDE 600:1932-08, 1938-04, DIN 40600:1950-05, 1958-10
und VDE 0315 (VDE 0315):1958x-10.
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