
Fortsetzung Seite 2 und 3 und
9 Seiten EN

Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE)
Normenausschuß Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Klassifikation

August 1999

Bestimmung für Isolierfolien
für elektrotechnische Zwecke
Teil 3: Bestimmungen für einzelne Materialien –

Blatt 3: Anforderungen an Polycarbonat-(PC)-Folien zur elektrischen Isolierung
(IEC 60674-3-3:1992) Deutsche Fassung EN 60674-3-3:1998

EN 60674-3-3

Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung  im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchführung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.

VDE 0345
Teil 3-3

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm IEC 60674-3-3

ICS 29.035.20

Specification for plastic films for electrical purposes –
Part 3: Specifications for individual materials –
Sheet 3: Requirements for polycarbonate (PC) films
used for electrical insulation
(IEC 60674-3-3:1992);
German version EN 60674-3-3:1998

Spécification pour les films en matière plastique à usages électriques –
Partie 3: Spécifications pour matériaux particuliers –
Feuille 3: Prescriptions pour les films polycarbonate (PC)
utilisés dans l’isolation électrique
(CEI 60674-3-3:1992);
Version allemande EN 60674-3-3:1998

Mit
DIN EN 60674-1
(VDE 0345 Teil 1):1999-08,
DIN EN 60674-2
(VDE 0345 Teil 2):1999-08,
DIN EN 60674-3-1
(VDE 0345 Teil 3-1):1999-08,
DIN EN 60674-3-2
(VDE 0345 Teil 3-2):1999-08,
DIN EN 60674-3-4 bis 6
(VDE 0345 Teil 3-4 bis 6):1999-08 und
DIN EN 60674-3-7
(VDE 0345 Teil 3-7):1999-08
Ersatz für
DIN 40634-1:1969-11,
DIN 40634-2:1969-11,
DIN 40634-3:1971-07 und
VDE 0345:1969-08

Die Europäische Norm EN 60674-3-3:1998 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit
Die EN 60674-3-3 wurde am 1998-04-01 angenommen.

Norm-Inhalt war veröffentlicht als E DIN VDE 0345-303 (VDE 0345 Teil 303):1991-01.
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Nationales Vorwort

Für die vorliegende Norm ist als nationales Arbeitsgremium der AK 181.2.03 „Isolierfolien“ des UK 181.2 „Anfor-
derungen an feste Isolierstoffe“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE (DKE) zuständig.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des Aus-
gabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die Verwei-
sung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend wiederge-
geben. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gültig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 674 nun IEC 60674 geworden.

Es wird darauf hingewiesen, daß im Titel wie im laufenden Text „plastic films“ bzw. „films en matière plastique“ mit
„Isolierfolien“ übersetzt wurde.

Um den Übergang von den bisherigen Deutschen Normen DIN 40634-1:1969-11, DIN 40634-2:1969-11 und
DIN 40634-3:1971-07 bzw. VDE 0345:1969-08 auf die neue Reihe DIN EN 60674 (VDE 0345) zu erleichtern, sind
im Beiblatt 1 zur Reihe DIN EN 60674 (VDE 0345) (in Vorbereitung) die neuen und die alten Typ-Bezeichnungen
– soweit eine Beziehung herzustellen ist – gegenübergestellt.

Änderungen

Gegenüber DIN 40634-1:1969-11, DIN 40634-2:1969-11, DIN 40634-3:1971-07 und VDE 0345:1969-08 wurden
folgende Änderungen vorgenommen:

a) IEC 60674 übernommen;

b) Gliederung dieser Reihe von Normen geändert;

c) Typ-Bezeichnungen geändert;

d) die allgemeinen Anforderungen sind im Teil 1 festgelegt, wohingegen die besonderen Eigenschaften und
die zulässigen Grenzabweichungen für die verschiedenen Folientypen in Einzelnormen (Blättern) des Teiles 3
enthalten sind;

e) alle Prüfverfahren, nach denen die jeweiligen Eigenschaften für die verschiedenen Folientypen zu bestim-
men sind, sind in einer eigenen Norm (Teil 2) zusammengefaßt.

Frühere Ausgaben

DIN 40634:1965-03
DIN 40634-1:1969-11
DIN 40634-2:1969-11
DIN 40634-3:1971-07
VDE 0345:1969-08

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm Klassifikation im
VDE-Vorschriftenwerk

EN 60674-1:1998 IEC 60674-1:1980 DIN EN 60674-1
(VDE 0345 Teil 1):1999-08

VDE 0345 Teil 1

EN 60674-2:1998 IEC 60674-2:1988 DIN EN 60674-2
(VDE 0345 Teil 2):1999-08

VDE 0345 Teil 2

HD 457 S1:1985 IEC 60757:1983 DIN IEC 60757:1986 –
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Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60674-1
(VDE 0345 Teil 1)

Bestimmung für Isolierfolien für elektrotechnische Zwecke –
Teil 1: Begriffe und allgemeine Anforderungen (IEC 60674-1:1980);
Deutsche Fassung EN 60674-1:1998

DIN EN 60674-2
(VDE 0345 Teil 2)

Bestimmung für Isolierfolien für elektrotechnische Zwecke –
Teil 2: Prüfverfahren (IEC 60674-2:1988 + Corrigendum 1995);
Deutsche Fassung EN 60674-2:1998

DIN IEC 60757 Elektrotechnik – Code zur Farbkennzeichnung; Identisch mit IEC 60757,
Ausgabe 1983
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