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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfiihrung des vom VDE-Préasidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
der oben angefiihrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
,etc Elektrotechnik + Automation” bekannt gegeben worden.

ICS 29.035.20

Isolierschlauche —

Teil 3: Anforderungen flir einzelne Schlauchtypen —

Blatt 165: Extrudierte Polyolefinschlauche, flammwidrig, mit verbessertem
Verhalten im Brandfall

(IEC 60684-3-165:2004);

Deutsche Fassung EN 60684-3-165:2004

Flexible insulating sleeving —

Part 3: Specifications for individual types of sleeving —

Sheet 165: Extruded polyolefin, flame retarded, limited fire hazard sleeving
(IEC 60684-3-165:2004);

German version EN 60684-3-165:2004

Gaines isolantes souples —

Partie 3: Spécifications pour types particuliers de gaines —

Feuille 165: Gaines en polyoléfine extrudées, retardées a la flamme, a résistance au feu
limitée

(CEI 60684-3-165:2004);

Version allemande EN 60684-3-165:2004

Gesamtumfang 13 Seiten

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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DIN EN 60684-3-165 (VDE 0341-3-165):2005-04
Beginn der Gultigkeit

Die von CENELEC am 2004-07-01 angenommene EN 60684-3-165 gilt als DIN-Norm ab 2005-04-01.

Nationales Vorwort
Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60684-3-165 (VDE 0341-3-165):2004-04.

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 181.2 ,Anforderungen an feste Isolierstoffe”
(AK 181.2.5 ,Isolierschlauche”) der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik
im DIN und VDE zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 15C ,Specifications” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2011 unverandert bleiben
soll. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

—  bestatigt,

—  zurlckgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Européischen und Internationalen Normen

Far den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste glltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Far den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Eine Information Uber den Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen
ist nachstehend wiedergegeben.
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DIN EN 60684-3-165 (VDE 0341-3-165):2005-04

Tabelle NA.1

Klassifikation im

Deutsche Norm VDE-Vorschriftenwerk

Europaische Norm | Internationale Norm

EN 60684-1:2003 IEC 60684-1:2003 DIN EN 60684-1 VDE 0341-1
(VDE 0341-1):2004-02
EN 60684-2:2003 IEC 60684-2:2003 DIN EN 60684-2 VDE 0341-2

(VDE 0341-2):2004-04
DIN IEC 60757:1986-07 -
DIN EN ISO 846:1997-10 -
DIN ISO 1817:2004-06 -

- IEC 60757:1983
EN I1SO 846:1997 ISO 846:1997
- ISO 1817:1999

Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60684-1 (VDE 0341-1):2004-02, Isolierschlduche — Teil 1: Begriffe und allgemeine Anforderungen
(IEC 60684-1:2003); Deutsche Fassung EN 60684-1:2003 / Achtung: Daneben darf DIN EN 60684-1
(1996-08) noch bis 2006-07-01 angewendet werden.

DIN EN 60684-2 (VDE 0341-2):2004-04, Isolierschlduche — Teil 2: Priifverfahren (IEC 60684-2:1997 +
A1:2003); Deutsche Fassung EN 60684-2:1997 + A1:2003 / Achtung: Daneben darf DIN EN 60684-2
(1999-06) noch bis 2006-07-01 angewendet werden.

DIN IEC 60757:1986-07, Elektrotechnik — Code zur Farbkennzeichnung; Identisch mit IEC 60757, Ausgabe
1983.

DIN EN ISO 846:1997-10, Kunststoffe — Bestimmung der Einwirkung von Mikroorganismen auf Kunststoffe
(ISO 846:1997); Deutsche Fassung EN ISO 846:1997.

DIN ISO 1817:2004-06, Elastomere — Bestimmung des Verhaltens gegentiber Fliissigkeiten
(ISO 1817:1999).
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