DEUTSCHE NORM Juli 2002

Vliesstoffe auf Kunststofffaserbasis flr DIN
elektrotechnische Zwecke —_—
Teil 2: Prufverfahren
(IEC 60819-2:2001) Deutsche Fassung EN 60819-2:2001 EN 60819-2
Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach Klassifikation
Durchfiihrung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
v D E nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz VD E 0309

Elektrotechnische Zeitschrift bekannt gegeben worden. Teil 2

ICS 29.035.10

Non-cellulosic papers for electrical purposes
Part 2: Methods of test

(IEC 60819-2:2001);

German version EN 60819-2:2001

Papiers non cellulosiques a usages électriques
Partie 2: Méthodes d’essai

(CEI 60819-2:2001);

Version allemande EN 60819-2:2001

Die Europaische Norm EN 60819-2:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Glltigkeit
Die EN 60819-2 wurde am 2001-09-01 angenommen.

Nationales Vorwort

Fir die vorliegende Norm ist das nationale Arbeitsgremium UK 181.2 ,Anforderungen an feste Isolierstoffe* (AK 181.2.10
.Flexible Mehrschichtisolierstoffe") der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN
und VDE zustandig.

Norm-Inhalt war verdffentlicht als E DIN IEC 15C/550/CDV (VDE 0309 Teil 2):1996-11.
Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom SC 15C ,Specifications" erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zum Jahr 2004 unverandert bleiben soll. Zu
diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation

— bestatigt,

— zurlickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder
— geandert.

Fortsetzung Seite 2 und 3
und 13 Seiten EN

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik im DIN und VDE
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DIN EN 60819-2 (VDE 0309 Teil 2):2002-07

Hinweis zum Umgang mit Chemikalien:

Der Umgang mit den in dieser Norm genannten Chemikalien muss mit entsprechender Sorgfalt erfolgen, und
es sind in Deutschland bei der Entsorgung die diesbeziiglichen Verordnungen zu beachten. Es wird daher in
diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass neben irgendwelchen Empfehlungen in dieser wie in
anderen internationalen Normen die jeweils relevanten national bzw. regional giltigen Rechtsvorschriften zu
beachten sind.

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen N ormen

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste giiltige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe der Norm.

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ist nachstehend
wiedergegeben. Zum Zeitpunkt der Veroffentlichung dieser Norm waren die angegebenen Ausgaben gltig.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geéndert. Zu den bisher verwendeten Normnummern
wird jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 68 nun IEC 60068 geworden.

Tabelle NA.1

Klassifikation im

Europaische Norm

Internationale Norm

Deutsche Norm

VDE-Vorschriftenwerk

EN 60243-1:1998

IEC 60243-1:1998

DIN EN 60243-1
(VDE 0303 Teil 21):1999-03

VDE 0303 Teil 21

IEC 60250:1969

DIN VDE 0303-4
(VDE 0303 Teil 4):1969-12 %)

VDE 0303 Teil 4

EN 60819-1:1995

IEC 60819-1:1995

DIN EN 60819-1
(VDE 0309 Teil 1):1997-12

VDE 0309 Teil 1

EN 60819-3-1:2001

IEC 60819-3-1:2001

DIN EN 60819-3-1
(VDE 0309 Teil 3-1):2002-07

VDE 0309 Teil 3-1

EN 60819-3-2:2001

IEC 60819-3-2:2001

DIN EN 60819-3-2
(VDE 0309 Teil 3-2):2002-07

VDE 0309 Teil 3-2

EN 60819-3-4:2001

IEC 60819-3-4:2001

DIN EN 60819-3-4
(VDE 0309 Teil 3-2):2002-07

VDE 0309 Teil 3-4

EN ISO 186:1996 ISO 186:1994 DIN EN ISO 186:1996-02 -
EN 20534:1993 ISO 534:1988 DIN EN 20534:1993-10 -
EN ISO 536:1996 ISO 536:1995 DIN EN ISO 536:1996-08 -

EN ISO 1924-2:1995

ISO 1924:Reihe

DIN 53112-1:1981-10
DIN EN ISO 1924-2:1995-04

%) Die Deutsche Norm stimmt sachlich mit der Internationalen Norm (iberein.
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN 53112-1, Papier und Pappe — Bestimmung der Zugfestigkeit — Teil 1: Verfahren mit konstanter Zugbean-
spruchung.

DIN EN 20534, Papier und Pappe — Bestimmung der Dicke und der scheinbaren Stapeldichte oder schein-
baren Blattdichte (ISO 534:1988), Deutsche Fassung EN 20534:1993.

DIN EN 60243-1 (VDE 0303 Teil 21), Elektrische Durchschlagfestigkeit von isolierenden Werkstoffen —
Priifverfahren — Teil 1: Priifungen bei technischen Frequenzen (IEC 60243-1:1998);
Deutsche Fassung EN 60243-1:1998.

DIN EN 60819-1 (VDE 0309 Teil 1), Viiesstoffe auf Kunststofffaserbasis fiir elektrotechnische Zwecke —
Teil 1: Begriffe und allgemeine Anforderungen (IEC 60819-1:1995 + A1:1996)
Deutsche Fassung EN 60819-1:1995 + A1: 1996

DIN EN 60819-3-2 (VDE 0309 Teil 3-2), Viiesstoffe auf Kunststofffaserbasis fiir elektrotechnische Zwecke —
Teil 3: Anforderungen an einzelne Materialien — Blatt 2: Anorganisch-organische Hybrid-Papiere
(IEC 60819-3-2:2001); Deutsche Fassung EN 60819-3-2:2001.

DIN EN 60819-3-4 (VDE 0309 Teil 3-4), Viiesstoffe auf Kunststofffaserbasis fiir elektrotechnische Zwecke —
Teil 3: Anforderungen an einzelne Materialien — Blatt 4: Papier aus Aramidfaser mit einem Glimmeranteil von
nicht mehr als 50 % (IEC 60819-3-4:2001); Deutsche Fassung EN 60819-3-4:2001.

DIN EN ISO 536, Papier und Pappe - Bestimmung der flaichenbezogenen Masse (ISO 536:1995);
Deutsche Fassung EN ISO 536:1996.

DIN EN ISO 186, Papier und Pappe — Probenahme zur Bestimmung der Durchschnittsqualitét
(1SO 186:1994); Deutsche Fassung EN ISO 186:1995.

DIN EN ISO 1924-2, Papier und Pappe — Bestimmung von Eigenschaften bei zugférmiger Belastung — Teil 2:
Verfahren mit konstanter Dehngeschwindigkeit (ISO 1924-2:1994); Deutsche Fassung EN ISO 1924-2:1995.

DIN VDE 0303-4 (VDE 0303 Teil 4), Bestimmungen fir elektrische Priifungen von Isolierstoffen — Teil 4:
Bestimmung der dielektrischen Eigenschaften.
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EUROPAISCHE NORM EN 60819-2

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2001

ICS 29.035.10

Deutsche Fassung

Vliesstoffe auf Kunststofffaserbasis fur elektrotechnische Zwecke

Teil 2: Prufverfahren
(IEC 60819-2:2001)

Non-cellulosic papers for electrical purposes Papiers non cellulosiques a usages électriques
Part 2: Methods of test Partie 2: Méthodes d'essai
(IEC 60819-2:2001) (CEI 60819-2:2001)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2001-09-01 angenommen. Die
CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu
erfilllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen
Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mit-
glied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Européaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-
Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache ge-
macht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie
die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, der
Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und dem Vereinigten Kénigreich.

CENELEC

Europaisches Komitee fur Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Briis  sel

© 2001 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,

sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
ret. nROCUIMBN TS
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EN 60819-2:2001

Vorwort

Der Text des Schriftstiicks 15C/1183/FDIS, zukiinftige 1. Ausgabe von IEC 60819-2, ausgearbeitet von dem
SC 15C ,Specifications” des IEC TC 15 ,Insulating materials”, wurde der IEC-CENELEC Parallelen Abstim-
mung unterworfen und von CENELEC am 2001-09-01 als EN 60819-2 angenommen.

Nachstehende Daten wurden festgelegt:

—  spéatestes Datum, zu dem die EN auf nationaler
Ebene durch Veréffentlichung einer identischen
nationalen Norm oder durch Anerkennung
Ubernommen werden muss (dop):  2002-06-01

—  spatestes Datum, zu dem nationale Normen, die
der EN entgegenstehen, zuriickgezogen werden
missen (dow):  2004-09-01

Anhénge, die als ,normativ* bezeichnet sind, gehdren zum Norminhalt.

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ .
Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugeflgt.

Anerkennungsnotiz

Der Text der Internationalen Norm IEC 60819-2:2001 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abanderung als
Europaische Norm angenommen.
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