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Diese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchfilhrung des vom VDE-Présidium beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter

der oben angefilhrten Nummer in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der v D E
.etz Elektrotechnik + Automation® bekannt gegeben worden.

ICS 29.040.10 Ersatz fur
DIN EN 60836
(VDE 0374-10):2006-03
Siehe Anwendungsbeginn

Anforderungen an ungebrauchte Silikonisolierfliissigkeiten fur
elektrotechnische Anwendungen

(IEC 60836:2015);

Deutsche Fassung EN 60836:2015

Specifications for unused silicone insulating liquids for electrotechnical purposes
(IEC 60836:2015);
German version EN 60836:2015

Spécifications pour liquides isolants silicones neufs pour usages électrotechniques
(IEC 60836:2015);
Version allemande EN 60836:2015
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Anwendungsbeginn

Anwendungsbeginn fiir die von CENELEC am 2015-08-20 angenommene Europ&ische Norm als DIN-Norm
ist 2016-04-01.

Fir DIN EN 60836 (VDE 0374-10):2006-03 besteht eine Ubergangsfrist bis 2018-08-20.
Nationales Vorwort

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN EN 60836 (VDE 0374-10):2012-11.

Fur dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 182 ,Flussigkeiten und Gase fur elektrotechnische
Anwendung“ der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE
(www.dke.de) zustandig.

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 10 ,Fluids for electrotechnical applications” erarbeitet.

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date)
unverandert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter ,http://webstore.iec.ch® zu dieser Publikation
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation
— bestatigt,

— zurickgezogen,

— durch eine Folgeausgabe ersetzt oder

— geandert.

Anderungen

Gegeniiber DIN EN 60836 (VDE 0374-10):2006-03 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Klassifizierung von Flussigkeiten nach den Anforderungen von |IEC 61039 wurde an die neueste
Ausgabe dieser Norm, IEC 61039:2008, angepasst;

b) die Klassifizierung von Flissigkeiten nach IEC 61100:1992 wurde entfernt, da diese Norm zuriick-
gezogen wurde;

c) Mindestanforderungen fiir weitere Silikonisolierflussigkeiten fiir elektrotechnische Anwendungen wurden
hinzugefiigt;

d) Beziige und Verweisungen wurden aktualisiert.
Friihere Ausgaben

DIN IEC 60836 (VDE 0374-1): 1995-01
DIN EN 60836 (VDE 0374-10): 2006-03
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Nationaler Anhang NA
(informativ)

Zusammenhang mit Europaischen und Internationalen Dokumenten

Fir den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf ein Dokument ohne Angabe
des Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich
die Verweisung auf die jeweils aktuellste Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments.

Fur den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in
Bezug genommene Ausgabe des Dokuments.

Eine Information tber den Zusammenhang der zitierten Dokumente mit den entsprechenden Deutschen
Dokumenten ist nachstehend wiedergegeben.

Tabelle NA.1
“Dokument | ' Dokument |  Deutsches Dokument | ypg Uotociiittanwerk
EN 60156:1995 IEC 60156:1995 DIN EN 60156 VDE 0370-5
(VDE 0370-5):1996-03
EN 60247 IEC 60247 DIN EN 60247 (VDE 0380-2) VDE 0380-2
EN 60296 IEC 60296 DIN EN 60296 (VDE 0370-1) VDE 0370-1
EN 60475:2011 IEC 60475 DIN EN 60475 (VDE 0370-3) VDE 0370-3
- IEC 60628 DIN IEC 60628 (VDE 0370-8) VDE 0370-8
EN 60814 IEC 60814 DIN EN 60814 (VDE 0370-20) VDE 0370-20
- IEC 60944 DIN IEC 60944 (VDE 0374-2) VDE 0374-2
EN 61039:2008 IEC 61039:2008 DIN EN 61039 VDE 0389-1
(VDE 0389-1):2009-07
EN 62021-3 IEC 62021-3 DIN EN 62021-3 (VDE 0370-35) |VDE 0370-35
- ISO 2211 - -
EN ISO 2592 ISO 2592 DIN EN ISO 2592 -
EN ISO 2719 ISO 2719 DIN EN ISO 2719 -
- ISO 3016 DIN ISO 3016 -
EN ISO 3104 ISO 3104 DIN EN ISO 3104 -
EN ISO 3675 ISO 3675 DIN EN ISO 3675 -
- ISO 5661 - -
EN ISO 12185 ISO 12185 DIN EN ISO 12185 -
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Nationaler Anhang NB
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 60156 (VDE 0370-5):1996-03, Isolierfliissigkeiten — Bestimmung der Durchschlagspannung bei
Netzfrequenz — Priifverfahren (IEC 60156:1995); Deutsche Fassung EN 60156:1995

DIN EN 60247 (VDE 0380-2), Isolierfliissigkeiten — Messung der Permittivitdtszahl, des dielektrischen Ver-
lustfaktors (tan o) und des spezifischen Gleichstrom-Widerstandes

DIN EN 60296 (VDE 0370-1), Flussigkeiten fir elektrotechnische Anwendungen — Neue Isolieréle auf
Mineralélbasis fir Transformatoren und Schaltgeréte

DIN EN 60475 (VDE 0370-3), Verfahren zur Probennahme von Isolierfliissigkeiten

DIN EN 60814 (VDE 0370-20), Isolierfliissigkeiten — Olimprégniertes Papier und élimprégnierter Presspan;
Bestimmung von Wasser mit automatischer Karl-Fischer-Titration

DIN EN 61039 (VDE 0389-1):2009-07, Klassifizierung der Isolierfiiissigkeiten (IEC 61039:2008); Deutsche
Fassung EN 61039:2008

DIN EN 62021-3 (VDE 0370-35), Isolierfliissigkeiten — Bestimmung des Sauregehaltes — Teil 3: Priifverfahren
fiir Isolieréle auf Nichtmineral6lbasis

DIN EN ISO 2592, Mineralélerzeugnisse — Bestimmung des Flamm- und Brennpunktes — Verfahren mit
offenem Tiegel nach Cleveland

DIN EN ISO 2719, Bestimmung des Flammpunktes — Verfahren nach Pensky-Martens mit geschlossenem
Tiegel

DIN EN ISO 3104, Mineraldlerzeugnisse — Durchsichtige und undurchsichtige Fliissigkeiten — Bestimmung
der kinematischen Viskositadt und Berechnung der dynamischen Viskositét

DIN EN ISO 3675, Rohdl und fliissige Mineralélerzeugnisse — Bestimmung der Dichte im Labor — Aréometer-
Verfahren

DIN EN ISO 12185, Rohél und Mineral6lerzeugnisse — Bestimmung der Dichte — U-Rohr-Oszillations-
verfahren

DIN IEC 60628 (VDE 0370-8), Das Gasverhalten von Isolierfllissigkeiten unter elektrischer Beanspruchung
und lonisation

DIN IEC 60944 (VDE 0374-2), Leitlinie zur Wartung von Siliconfliissigkeiten fiir Transformatoren

DIN ISO 3016, Mineral6lerzeugnisse — Bestimmung des Pourpoints
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EUROPAISCHE NORM EN 60836

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Septomber 2015

ICS 29.040.10 Ersatz fur EN 60836:2005

Deutsche Fassung

Anforderungen an ungebrauchte Silikonisolierflissigkeiten fur
elektrotechnische Anwendungen

(IEC 60836:2015)
Specifications for unused silicone insulating Spécifications pour liquides isolants silicones
liquids for electrotechnical purposes neufs pour usages électrotechniques
(IEC 60836:2015) (IEC 60836:2015)

Diese Europaische Norm wurde von CENELEC am 2015-08-20 angenommen. CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfilllen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben
ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben
sind beim CEN-CENELEC Management Centre oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzésisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem CEN-CENELEC Management Centre mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Bulgarien,
Danemark, Deutschland, der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Rumé&nien, Schweden, der Schweiz, der
Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten
Konigreich und Zypern.

CENELEC

Européisches Komitee fir Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel

© 2015 CENELEC — Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren,
sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten.
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