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Specification for glass and glass polyester fibre woven tapes –
Part 1: Definitions, classification and general requirements (IEC 61067-1:1991);
German version EN 61067-1:1997

Spécification pour rubans tissés en fibres de verre ou en fibres de verre
et de polyester –
Partie 1: Définitions, classification et prescriptions générales (CEI 61067-1:1991);
Version allemande EN 61067-1:1997

Die Europäische Norm EN 61067-1:1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Beginn der Gültigkeit
Die EN 61067-1 wurde am 1997-07-01 angenommen.

Diese Norm enthält die deutsche Übersetzung der Internationalen Norm IEC 61067-1
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Teil 1: Definitionen, Klassifikation und allgemeine Anforderungen
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KlassifikationDiese Norm ist zugleich eine VDE-Bestimmung im Sinne von VDE 0022. Sie ist nach
Durchführung des vom VDE-Vorstand beschlossenen Genehmigungsverfahrens unter
nebenstehenden Nummern in das VDE-Vorschriftenwerk aufgenommen und in der etz
Elektrotechnische Zeitschrift bekanntgegeben worden.
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Nationales Vorwort

Diese Norm enthält die Deutsche Fassung der Europäischen Norm EN 61067-1, August 1997, in die die Interna-
tionale Norm IEC 61067-1, 1. Ausgabe, 1991-05, „Specification for glass and glass polyester fibre woven tapes –
Part 1: Definitions, classification and general requirements“ unverändert übernommen worden ist.

Für die vorliegende Norm ist als nationales Arbeitsgremium AK 181.2.10 „Flexible Mehrschichtisolierstoffe“ des
UK 181.2 „Anforderungen an feste Isolierstoffe“ der Deutschen Elektrotechnischen Kommission im DIN und VDE
(DKE) zuständig.

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm.

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in Bezug
genommene Ausgabe der Norm oder anderen Unterlage.

IEC hat 1997 die Benummerung der IEC-Publikationen geändert. Zu den bisher verwendeten Normnummern wird
jeweils 60000 addiert. So ist zum Beispiel aus IEC 61067-1 nun 61067-1 geworden. In der folgenden Konkordanz-
liste sind bereits die neuen Normnummern angegeben.

Tabelle 1: Konkordanzliste

Zu den Abschnitten 1.1  und 3

Speziell zum hier verwendeten englischen Begriff „fibres“ ist zu bemerken, daß es in Deutschland keinen Sammel-
begriff für Filamentgarne und Filamentzwirne gibt. Es wird hierfür daher die Schreibweise Filamentgarne/-zwirne
eingeführt.

Zu Abschnitt 2

Da die Übersetzung der hier definierten Begriffe besondere Probleme bereitete, sind – um Mißverständnisses zu
vermeiden – in Tabelle 2 diese Begriffe in englisch, französisch und deutsch gegenübergestellt.

Tabelle 2: Begriffe in den 3 Sprachfassungen

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

Europäische Norm Internationale Norm Deutsche Norm
Klassifikation im

VDE-Vorschriftenwerk

EN 61067-2:1997 IEC 61067-2:1992 DIN EN 61067-2
(VDE 0338 Teil 2):1998-02

VDE 0338 Teil 2

EN 61067-3-1:1995 IEC 61067-3-1:1995 DIN EN 61067-3-1
(VDE 0338 Teil 3-1):1998-02

VDE 0338 Teil 3-1

HD 402 S2:1984 IEC 60304:1982 DIN 47002:1987-08 –

Def. Nr. englisch französisch deutsch

2.1 pick fil de trame Schußeintrag, Schußfaden

2.2 end fil de chaine Kettfaden

2.3 size ensimage Schlichte

2.4 locking thread fil de blocage Bindefaden

2.5 shuttleless loom métier sans navette schützenloser Webstuhl

2.6 plain weave tissage simple einfache Leinwandbindung

2.7 heat set yarn fil traité thermiquement thermisch vorfixiertes Garn

2.8 central value valeur centrale Median

DIN 47002 Farben für Niederfrequenz-Kabel und Drähte
DIN EN 61067-2
(VDE 0338 Teil 2)

Bestimmung für gewebte Bänder aus Textilglas oder Textilglas und Polyesterfilamenten –
Teil 2: Prüfverfahren (IEC 61067-2:1992);
Deutsche Fassung EN 61067-2:1997

DIN EN 61067-3-1
(VDE 0338 Teil 3-1)

Gewebte Bänder aus Textilglas oder Textilglas und Polyesterfilamenten –
Teil 3: Bestimmungen für einzelne Materialien –
Blatt 1: Bänder vom Typ 1, 2 und 3 (IEC 61067-3-1:1995);
Deutsche Fassung EN 61067-3-1:1995
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EN 61067-1

Specification for glass and glass polyester fibre
woven tapes –
Part 1: Definitions, classification and general
requirements
(IEC 61067-1:1991)

Spécification pour rubans tissés en fibres de
verre ou en fibres de verre et de polyester –
Partie 1: Définitions, classification et
prescriptions générales
(CEI 61067-1:1991)

August 1997

Bestimmung für gewebte Bänder aus Textilglas
oder Textilglas und Polyesterfilamenten

Teil 1: Definitionen, Klassifikation und allgemeine Anforderungen
(IEC 61067-1:1991)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 1997-07-01 angenommen.

Die CENELEC-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu
erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm
ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied
in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien,
Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien,
Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien
und dem Vereinigten Königreich.

ICS 01.040.29; 29.035.30

Deskriptoren: Elektroisolierstoff, fester Elektroisolierstoff, Band, Gewebe, Glasfaser, Polyesterfaser, Definition,
Klassifikation, Maß, Kennzeichnung

 1997 CENELEC – Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem
Verfahren, sind weltweit den Mitgliedern von CENELEC vorbehalten Ref. Nr. EN 61067-1:1997 D

Deutsche Fassung

EUROPÄISCHE NORM

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

CENELEC

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung
European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Zentralsekretariat: rue de Stassart 35, B-1050 Brüssel
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