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Nationales Vorwort 

Diese Norm enthält die Deutsche Fassung der Europäischen Norm EN 61331-2:2002, in die die Internationale 
Norm IEC 61331-2:1994 „Protective devices against diagnostic X-radiation — Part 2: Protective glass 
plates“ unverändert übernommen wurde. 

Die Internationale Norm wurde im Unterkomitee ISC 62B „Diagnostic imaging equipment“ der Internationalen 
Elektrotechnischen Kommission (IEC) erarbeitet.  

Für die vorliegende Norm ist das nationale DKE/NAR-Gemeinschaftsgremium GA 2 „Strahlenschutz“ des 
Normenausschusses Radiologie (NAR) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V. in Arbeitsgemeinschaft 
mit der Deutschen Röntgengesellschaft und der DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik im DIN und VDE und in Zusammenarbeit mit der Deutschen Gesellschaft für Nuklear-
medizin e. V. (DGN), der Deutschen Gesellschaft für Medizinische Physik e. V. (DGMP) und der Deutschen 
Gesellschaft für Radioonkologie e. V. (DEGRO) zuständig. 

Die Anwendung der Maßeinheit „Zoll“ (siehe 4.2.1) ist im amtlichen und geschäftlichen Verkehr aufgrund des 
Gesetzes über Einheiten im Messwesen nicht zulässig. 

Änderungen 

Gegenüber DIN 6841:1979-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Ergänzung von Begriffsdefinitionen; 

b) Anpassung der Anforderungen an internationale Festlegungen; 

c) Ergänzung von Abmessungen; 

d) Präzisierung der geometrischen Genauigkeit; 

e) Ergänzung und Präzisierung der Schwächungseigenschaften; 

f) Neufestlegung der Kennzeichnung von Bleiglasscheiben. 

 

Frühere Ausgaben 

DIN 6841: 1966-10, 1979-05 
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Ref. Nr. EN 61331-2:2002 D

ICS 11.040.50

Deutsche Fassung

Strahlenschutz in der medizinischen Röntgendiagnostik
Teil 2: Bleiglasscheiben

(IEC 61331-2:1994)

Protective devices against diagnostic
medical X-radiation
Part 2: Protective glass plates
(IEC 61331-2:1994)

Dispositifs de protection radiologique
contre les rayonnements X
pour diagnostic médical
Partie 2: Plaques en verre de protection
radiologique
(CEI 61331-2:1994)

Diese Europäische Norm wurde von CENELEC am 2001-12-01 angenommen. Die CENELEC-Mitglieder
sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind,
unter denen dieser Europäische Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind
beim Zentralsekretariat oder bei jedem CENELEC-Mitglied auf Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch). Eine
Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CENELEC-Mitglied in eigener Verantwortung durch
Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den
gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CENELEC-Mitglieder sind die nationalen elektrotechnischen Komitees von Belgien, Dänemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, den
Niederlanden, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, der Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Königreich.
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Vorwort 

Der Text der Internationalen Norm IEC 61331-2:1994, ausgearbeitet von dem IEC/TC 62 „Electrical 
equipment in medical practice“, wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC 
am 2001-12-01 als EN 61331-2 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

 — spätestes Datum, zu dem die EN auf nationaler Ebene 
  durch Veröffentlichung einer identischen nationalen Norm 
  oder durch Anerkennung übernommen werden muss (dop) 2002-12-01 

 — spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die der EN 
  entgegenstehen, zurückgezogen werden müssen (dow) 2004-12-01 

 

Anhänge, die als „normativ“ bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt.  

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ. 

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt. 

Der Text der Internationalen Norm IEC 61331-2:1994, ausgearbeitet von dem IEC/TC 62 „Electrical equipment 
in medical practice“, wurde dem Einstufigen Annahmeverfahren unterworfen und von CENELEC am 2001-12-
01 als EN 61331-2 angenommen. 

Anhänge, die als „normativ“ bezeichnet sind, gehören zum Norminhalt.  

In dieser Norm ist Anhang ZA normativ. 

Der Anhang ZA wurde von CENELEC hinzugefügt. 

Anerkennungsnotiz 

Der Text der Internationalen Norm IEC 61331-2:1994 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als 
Europäische Norm angenommen. 
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