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Die Europaische Norm EN 622-3:1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 3 “Faserplatten” des Technischen
Komitees 112 “Holzwerkstoffe” erarbeitet. Die Sekretariatsfihrung der Arbeitsgruppe liegt
bei ltalien.

Der zusténdige Arbeitsausschuf3 im DIN ist der NHM 2.15 “SPA CEN/TC 112 — ISO/TC 89”.

In welchem Umfang diese Norm Eingang in das deutsche Baurecht im Rahmen der
Bauproduktenrichtlinie findet, bleibt weiteren administrativen Entscheidungen vorbehal-
ten. Auf Grund baurechtlicher Bestimmungen kann auch weiterhin die Anwendung der
DIN 68754-1 verlangt werden.

Anderungen
Gegeniiber DIN 68754-1:1976-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— EN 622-3 :1997 Ubernommen.

Friihere Ausgaben
DIN 68754-1: 1976-02
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Konformitatsprifung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Faserplatten
Anforderungen
Teil 3: Anforderungen an mittelharte Platten

Fibreboards, Specifications — Part3: Panneaux de fibres, Exigences — Partie 3:
Requirements for medium boards Exigences pour panneaux mi-durs

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-04-21 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhélilich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik
und dem Vereinigten Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1997 CEN. Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 622-3 : 1997 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 “Holzwerkstoffe” erarbeitet, dessen Sekretariat
vom DIN gehalten wird.

Diese Norm gehdrt zu einer Normenreihe, die Anforderungen fiir Faserplatten festlegt. Die anderen Teile dieser Reihe sind
in Abschnitt 2 und Anhang D aufgefiihrt.

Diese Europadische Norm muf3 den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Dezember 1997, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
miissen bis Dezember 1997 zurlickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Léander
gehalten, diese Europaische Norm zu Gbernehmen:

Belgien, D'eipemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und das Vereinigte Kénigreich.

1 Anwendungsbereich EN 318

Diese Europaische Norm legt die Anforderungen an die
Eigenschaften an mittelharte Platten nach EN 316 fest.

Die in dieser Norm angegebenen Werte beziehen sich auf
Produkteigenschaften, es sind keine charakteristischen
Werte, die flr konstruktive Berechnungen verwendet wer-
den kénnen').

2 Normative Verweisungen

Diese Europaische Norm enthalt durch datierte oder
undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen
Publikationen. Diese normativen Verweisungen sind an
den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikatio-
nen sind nachstehend aufgefihrt. Bei datierten Verwei-
sungen gehoéren spétere Anderungen oder Uberarbeitun-
gen dieser Publikationen nur zu dieser Europdischen
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung ein-
gearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.
EN 310 :1993
Holzwerkstoffe — Bestimmung des Biege-Elastizitats-
moduls und der Biegefestigkeit
EN 316
Holzfaserplatten — Definition, Klassifizierung und
Kurzzeichen
EN 317
Spanplatten und Faserplatten — Bestimmung der Dik-
kenquellung nach Wasserlagerung

Faserplatten — Bestimmung von MaBanderungen in
Verbindung mit Anderungen der relativen Luftfeuchte
EN 319
Spanplatten und Faserplatten — Bestimmung der
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene
EN 320

Faserplatten — Bestimmung des achsenparallelen
Schraubenausziehwiderstandes
EN 326-1

Holzwerkstoffe — Probenahme, Zuschnitt und Uber-
wachung — Teil 1: Probenahme und Zuschnitt der
Prufkdrper sowie Angabe der Prifergebnisse

EN 622-1
Faserplatten — Anforderungen — Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

EN 1087-1:1995
Spanplatten — Feuchtebestandigkeit — Teil 1: Koch-
prufung

ISO 3340
Fibre building boards — Determination of sand con-
tent

) Solche charakteristischen Werte (z. B. fiir konstruktive
Berechnungen in ENV 1995-1-1) sind entweder in
prEN 12369 angegeben oder werden nach EN 789,
EN 1058 und ENV 1156 ermittelt.
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