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Faserplatten
Anforderungen D_I N
Teil 4: Anforderungen an porése Platten _
Deutsche Fassung EN 622-4 : 1997 EN 622 4
ICS 79.060.20 Mit DIN EN 622-1:1997-08
und DIN EN 622-2 : 1997-08
Deskriptoren: Faserplatte, Anforderung, Eigenschaft Ersatz flr

DIN 68750 : 1958-04

Fibreboards, Specifications —
Part 4: Requirements for softboards;
German version EN 622-4 : 1997

Panneaux de fibres, Exigences —
Partie 4: Exigences pour panneaux isolants;
Version allemande EN 622-4 : 1997

Die Europidische Norm EN 622-4:1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 3 “Faserplatten” des Technischen
Komitees 112 “Holzwerkstoffe” erarbeitet. Die Sekretariatsfuhrung der Arbeitsgruppe liegt
bei Italien.

Der zustiandige ArbeitsausschuB3 im DIN ist der NHM 2.15 “SPA CEN/TC 112 — ISO/TC 89".

In welchem Umfang diese Norm Eingang in das deutsche Baurecht im Rahmen der
Bauproduktenrichtlinie findet, bleibt weiteren administrativen Entscheidungen vorbe-
halten.

Anderungen
Gegeniiber DIN 68750-1 : 1958-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— EN 622-4 :1997 ubernommen.

Friihere Ausgaben
DIN 68750-1: 1952-04, 1958-04
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ICS 79.060.20

Deskriptoren: Holzplatte, Faserplatte, Isolierplatte, Eigenschaft, Anforderung, Umgebung, Feuchtigkeitsbedingung,
Konformitatsprifung, Kennzeichnung

Deutsche Fassung

Faserplatten
Anforderungen
Teil 4: Anforderungen an pordse Platten

Fibreboards, Specifications — Part4: Panneaux de fibres, Exigences — Partie 4:
Requirements for softboards Exigences pour panneaux isolants

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-04-21 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik
und dem Vereinigten Kénigreich.
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