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Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 „Holzwerkstoffe“ erarbeitet, dessen 
Sekretariat vom DIN (Deutschland) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 042-02-15 AA „Spiegelausschuss zu CEN/TC 112 und 
ISO/TC 89 Holzwerkstoffe“ im Normenausschuss Holzwirtschaft und Möbel. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 622-5:1997-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Neue Plattentypen Leicht-MDF (L-MDF, L-MDF.H), Ultraleicht-MDF (UL-MDF) und Platten zur Verwen-
dung als Unterdeckplatten für Dachdeckungen und Wände (MDF.RWH) wurden aufgenommen; 

b) redaktionell überarbeitet. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 622-5: 1997-08 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 622-5:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 112 „Holzwerkstoffe“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Januar 2007, und etwaige entgegenstehende nationale 
Normen müssen bis Januar 2007 zurückgezogen werden. 

Dieses Dokument ersetzt EN 622-5:1997. 

Diese Norm gehört zu einer Normenreihe, die Anforderungen für Faserplatten festlegt. Die anderen Teile die-
ser Reihe sind in Abschnitt 2 und in den Literaturhinweisen aufgeführt. 

Folgende Änderungen sind vorgenommen worden: 

Neue Plattentypen Leicht-MDF (L-MDF, L-MDF.H), Ultraleicht-MDF (UL-MDF) und Platten zur Verwendung 
als Unterdeckplatten für Dachdeckungen und Wände (MDF.RWH) sind aufgenommen worden. 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland,  
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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