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Anwendungsbeginn 

Anwendungsbeginn für die von CENELEC am 2012-11-23 angenommene Europäische Norm als DIN-Norm 
ist 2013-08-01. 

Für DIN EN 62276:2006-04 besteht eine Übergangsfrist bis 2015-11-23. 

Nationales Vorwort 

Vorausgegangener Norm-Entwurf: E DIN IEC 62276:2009-10. 

Für dieses Dokument ist das nationale Arbeitsgremium K 642 „Piezoelektrische Bauteile zur 
Frequenzstabilisierung und -selektion“ der DKE  Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik 
Informationstechnik im DIN und VDE (www.dke.de) zuständig. 

Die enthaltene IEC-Publikation wurde vom TC 49 „Piezoelectric and dielectric devices for frequency control 
and selection“ erarbeitet. 

Das IEC-Komitee hat entschieden, dass der Inhalt dieser Publikation bis zu dem Datum (stability date) 
unverändert bleiben soll, das auf der IEC-Website unter „http://webstore.iec.ch“ zu dieser Publikation 
angegeben ist. Zu diesem Zeitpunkt wird entsprechend der Entscheidung des Komitees die Publikation 
– bestätigt, 
– zurückgezogen, 
– durch eine Folgeausgabe ersetzt oder  
– geändert. 

Für den Fall einer undatierten Verweisung im normativen Text (Verweisung auf eine Norm ohne Angabe des 
Ausgabedatums und ohne Hinweis auf eine Abschnittsnummer, eine Tabelle, ein Bild usw.) bezieht sich die 
Verweisung auf die jeweils neueste gültige Ausgabe der in Bezug genommenen Norm. 

Für den Fall einer datierten Verweisung im normativen Text bezieht sich die Verweisung immer auf die in 
Bezug genommene Ausgabe der Norm. 

Der Zusammenhang der zitierten Normen mit den entsprechenden Deutschen Normen ergibt sich, soweit ein 
Zusammenhang besteht, grundsätzlich über die Nummer der entsprechenden IEC-Publikation. Beispiel: 
IEC 60068 ist als EN 60068 als Europäische Norm durch CENELEC übernommen und als DIN EN 60068 ins 
Deutsche Normenwerk aufgenommen. 

Änderungen 

Gegenüber DIN EN 62276:2006-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: 

a) Die Abfolge der Begriffe wurde überarbeitet; 

b) die Benennung „reduziertes LN“ (reduced LN) wird zu den Begriffen hinzugefügt; 

c) die Benennung „reduziertes LT“ (reduced LT) wird zu den Begriffen hinzugefügt; 

d) die Benennung „Reduktionsvorgang“ wird zu den Begriffen hinzugefügt. 

Frühere Ausgaben 

DIN EN 62276: 2006-04 
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Vorwort 

Der Text des Dokuments 49/1005/FDIS, zukünftige 2. Ausgabe der IEC 62276, erarbeitet vom IEC/TC 49 
„Piezoelectric, dielectric and electrostatic devices and associated materials for frequency control, selection 
and detection“, wurde zur parallelen IEC-CENELEC-Abstimmung vorgelegt und von CENELEC als 
EN 62276:2013 angenommen. 

Nachstehende Daten wurden festgelegt: 

– spätestes Datum, zu dem dieses Dokument auf 
nationaler Ebene durch Veröffentlichung einer 
identischen nationalen Norm oder durch Anerkennung 
übernommen werden muss (dop): 2013-08-23 

– spätestes Datum, zu dem nationale Normen, die 
diesem Dokument entgegenstehen, zurückgezogen 
werden müssen (dow): 2015-11-23 

 

Dieses Dokument ersetzt EN 62276:2005. 

EN 62276:2013 enthält die folgenden wesentlichen technischen Änderungen gegenüber EN 62276:2005: 

  Die Abfolge der Begriffe wurde überarbeitet. 

  Die Benennung „reduziertes LN“ (reduced LN) wird zu den Begriffen hinzugefügt. 

  Die Benennung „reduziertes LT“ (reduced LT) wird zu den Begriffen hinzugefügt. 

  Die Benennung „Reduktionsvorgang“ wird zu den Begriffen hinzugefügt. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte berühren 
können. CENELEC [und/oder CEN] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen 
Patentrechte zu identifizieren. 

 

Anerkennungsnotiz 

Der Text der Internationalen Norm IEC 62276:2012 wurde von CENELEC ohne irgendeine Abänderung als 
Europäische Norm angenommen. 

In der offiziellen Fassung sind unter „Literaturhinweise“ zu den aufgelisteten Normen die nachstehenden 
Anmerkungen einzutragen: 

IEC 60862-1 ANMERKUNG   Harmonisiert als EN 60862-1. 

IEC 60862-2 ANMERKUNG   Harmonisiert als EN 60862-2. 

IEC 60862-3 ANMERKUNG   Harmonisiert als EN 60862-3. 

IEC 61019-1 ANMERKUNG   Harmonisiert als EN 61019-1. 

IEC 61019-2 ANMERKUNG   Harmonisiert als EN 61019-2. 

ISO 4287 ANMERKUNG   Harmonisiert als EN ISO 4287. 
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Einleitung 

Für Oberflächenwellen-(OFW-)Filter und Resonatoren werden eine Reihe piezoelektrischer Werkstoffe 
eingesetzt. Vor der Tagung des IEC/TC 49 im Jahr 1996 wurden in Rotterdam Spezifikationen für Wafer 
üblicherweise zwischen Anwendern und Lieferanten ausgehandelt. Hinsichtlich der Normung von Wafern 
wurde auf der Tagung ein Vorschlag unterbreitet. Diese Norm wurde erarbeitet, um technische 
Spezifikationen zur Herstellung von piezoelektrischen Einkristall-Wafern für OFW-Bauelemente 
bereitzustellen, die der Industrienorm gerecht werden. 

1 Anwendungsbereich 

Diese Internationale Norm gilt für die Herstellung von Einkristall-Wafern aus synthetischen Quarzkristallen, 
Lithiumniobat-(LN-), Lithiumtantalat-(LT-), Lithiumtetraborat-(LBO-)Kristallen und Lanthanum-Gallium-Silikat 
(LGS), die für die Verwendung als Substrate bei der Herstellung von Oberflächenwellen-(OFW-)Filtern und 
Resonatoren vorgesehen sind. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert werden, sind für die 
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene 
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments 
(einschließlich aller Änderungen). 

IEC 60410:1973, Sampling plans and procedures for inspection by attributes 

IEC 60758:2008, Synthetic quartz crystal – Specifications and guidelines for use 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 Einkristalle für OFW-Wafer 

3.1.1 
synthetischer Quarzkristall „wie gezüchtet“ 
hydrothermisch gezüchteter Rechts- oder Linksquarzkristall 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Begriff „wie gezüchtet“ gibt den Zustand vor der mechanischen Bearbeitung an. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Weitere Informationen über Kristallquarze sind in IEC 60758 enthalten. 

3.1.2 
Lithiumniobat 
LN 
Einkristalle, annähernd beschrieben durch die chemische Formel LiNbO3, die nach dem Czochralski-

Verfahren (Kristallziehen aus Schmelze) oder nach anderen Zuchtverfahren gezüchtet werden 

3.1.3 
Lithiumtantalat 
LT 
Einkristalle, annähernd beschrieben durch die chemische Formel LiTaO3, die nach dem Czochralski-

Verfahren (Kristallziehen aus Schmelze) oder nach anderen Zuchtverfahren gezüchtet werden 
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3.1.4 
Lithiumtetraborat 
LBO 
Einkristalle, beschrieben durch die chemische Formel Li2B4O7, die nach dem Czochralski-Verfahren 

(Kristallziehen aus Schmelze), dem Bridgman-Vertikalverfahren oder nach anderen Zuchtverfahren gezüchtet 
werden 

3.1.5 
Lanthan-Gallium-Silikat 
LGS 
Einkristalle, beschrieben durch die chemische Formel La3Ga5SiO14, die nach dem Czochralski-Verfahren 

(Kristallziehen aus Schmelze) oder nach anderen Zuchtverfahren gezüchtet werden 

3.2 Begriffe zu LN- und LT-Kristallen 

3.2.1 
Curie-Temperatur 
Tc 

Phasenübergangstemperatur zwischen Ferroelektrizität und Paraelektrizität, bestimmt durch Differential-
thermoanalyse (DTA) oder dielektrische Messung 

3.2.2 
Eindomänenzustand 
Zustand gleicher elektrischer Polarisation in einem ferroelektrischen Kristall (für LN und LT) 

3.2.3 
Polarisationsvorgang 
elektrischer Vorgang zur Bestimmung eines Eindomänenkristalls 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Polarisationsvorgang wird auch als „Polung“ bezeichnet. 

3.2.4 
Reduktionsvorgang 
Reduktions-Oxidations-(Redox-)Reaktion zur Erhöhung der Leitfähigkeit, um nachteilige pyroelektrische 
Effekte zu verringern 

3.2.5 
reduziertes LN (en: reduced LN) 
LN, das einer Reduktionsbehandlung unterzogen wurde 

Anmerkung 1 zum Eintrag: Reduziertes LN wird manchmal als „schwarzes LN“ bezeichnet. 

3.2.6 
reduziertes LT (en: reduced LT) 
LT, das einer Reduktionsbehandlung unterzogen wurde 

Anmerkung 1 zum Begriff: Reduziertes LT wird manchmal als „schwarzes LT“ bezeichnet. 

3.3 Begriffe zu sämtlichen Kristallen 

3.3.1 
Gitterkonstante 
Länge der Elementarzelle entlang einer Hauptkristallachse, die nach dem Bond-Verfahren mit Röntgen-
strahlung gemessen wird 
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3.3.2 
kongruente Zusammensetzung 
chemische Zusammensetzung eines Einkristalls, die während des Züchtungsprozesses in einem thermo-
dynamischen Gleichgewicht mit einer geschmolzenen Lösung derselben Zusammensetzung steht 

3.3.3 
Zwilling 
kristallografischer Fehler, der in einem Einkristall auftritt 

Anmerkung 1 zum Begriff: Der Zwilling wird mithilfe einer Begrenzung, gewöhnlich in axialer Richtung zur Kristallebene, 
vom Träger des Werkstoffes getrennt. Die Gitter auf beiden Seiten der Begrenzung sind kristallografische Spiegelbilder 
voneinander. 

3.4 Ebenheit 

3.4.1 
festgelegter Qualitätsbereich 
FQA 
durch Abzug eines Kantennennwertes, X, definierter zentraler Bereich einer Waferoberfläche, für den die 
festgelegten Werte einer Kenngröße gelten 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Begrenzung des FQA ist an allen Punkten (z. B. entlang der Waferflächen) der Abstand 
X von der äußeren Begrenzung des Wafers mit Nennmaßen. 

3.4.2 
Bezugsebene 
Ebene, die von der Messung der Ebenheit abhängt und eine der folgenden sein kann: 

a) bei Messungen mit eingespanntem Wafer die Oberfläche der Spannvorrichtung, die die Rückseite des 
Wafers berührt; 

b) drei Punkte an festgelegten Positionen auf der Vorderseite innerhalb des FQA; 

c) Anpassung an die Vorderseite mithilfe der Fehlerquadratmethode unter Verwendung aller gemessenen 
Punkte innerhalb des FQA; 

d) Anpassung an die Vorderseite mithilfe der Fehlerquadratmethode unter Verwendung aller gemessenen 
Punkte innerhalb eines Quadrates. 

3.4.3 
Quadrat 
quadratische Fläche auf der Vorderseite des Wafers, von der eine Seite parallel zur OF (Orientierungsfläche) 
verläuft 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Kenngrößen der Ebenheit werden entweder global für den FQA oder einzeln für jedes 
Quadrat bewertet. 
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3.4.4 
Schwankung der Dicke an fünf Punkten 
TV5 
Schwankung der Dicke eines Wafers, die als maximaler Dickenunterschied, den fünf Messungen ergeben 
haben, definiert ist 

 

Bild 1 – Darstellung eines Wafers und der Messpunkte für TV5 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Dicke wird in der Mitte des Wafers und an den in Bild 1 dargestellten vier umfangs-
verteilten Punkten gemessen. 

3.4.5 
Gesamtdickenschwankung 
TTV 
Differenz zwischen der maximalen Dicke und der minimalen Dicke 

 

Bild 2 – Schematische Darstellung der TTV 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die maximale Dicke wird in Bild 2 mit dem Maß A und die minimale Dicke mit dem Maß B 
angegeben. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Messung der TTV wird im eingespannten Zustand mit der in 3.4.2 a) definierten Bezugs-
ebene durchgeführt. 
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3.4.6 
Verwölbung 
maximale Differenz zwischen einem Punkt auf der Vorderseite und einer Bezugsebene 

 

Bild 3 – Schematische Darstellung der Verwölbung 

Anmerkung 1 zum Begriff: Verwölbung (dargestellt in Bild 3) ist die Verformung eines nicht eingespannten Wafers. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Die Bezugsebene ist durch 3 Punkte definiert, wie in 3.4.2 b) beschrieben. Verwölbung ist 
eine geometrische Eigenschaft eines Wafers und nicht nur die der ungeschützten Oberfläche. 

3.4.7 
Sori 
maximale Differenz zwischen einem Punkt auf der Vorderseite und einer Bezugsebene 

Anmerkung 1 zum Begriff: Sori ist die Verformung eines nicht eingespannten Wafers. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Im Gegensatz zur Verwölbung ist die Bezugsebene in diesem Fall definiert durch die Anpas-
sung an die Vorderseite mithilfe der Fehlerquadratmethode (3.4.2 c)). 

3.4.8 
lokale Dickenschwankung 
LTV 
Schwankung, die mittels Messung einer Matrix von Quadraten mit definierten Kantenmaßen ermittelt wird 

10 

Full document details: DIN EN 62276:2013-08

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62276-2013-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-62276-2013-08


 

DIN EN 62276:2013-08 
EN 62276:2013 

 

ANMERKUNG Alle Quadrate haben ihren Mittelpunkt innerhalb der FQA. 

Bild 4 – Beispiel für die Verteilung der Quadrate für die LTV-Messung 

 

Bild 5 – LTV-Wert für jedes Quadrat 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die Messung wird an einem eingespannten Wafer mit der in 3.4.2 a) definierten 
Bezugsebene durchgeführt. Das Beispiel einer Anordnung von Quadraten ist in Bild 4 dargestellt. Der Wert ist in jedem 
Fall eine positive Zahl und ist für jedes Quadrat definiert als Differenz zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Punkt 
innerhalb jedes Quadrates, wie in Bild 5 dargestellt. Damit ein Wafer eine LTV-Spezifikation einhalten kann, müssen die 
LTV-Werte aller Quadrate kleiner als der festgelegte Wert sein. 

3.4.9 
prozentuale lokale Dickenschwankung 
PLTV 
Prozentsatz von Quadraten, deren LTV-Werte zu den festgelegten Werten zählen 

Anmerkung 1 zum Begriff: So wie bei der LTV-Messung ist dies eine Messung im eingespannten Zustand. 

3.4.10 
Abweichung der Brennebene 
FPD 
Abweichung, die relativ zur 3-Punkt-Bezugsebene gemessen wird 

Anmerkung 1 zum Begriff: Die 3-Punkt-Ebene ist in 3.4.2 b) definiert. 

Anmerkung 2 zum Begriff: Der ermittelte Wert ist der Höchstabstand zwischen einem Punkt auf der Waferoberfläche 
(innerhalb des FQA) und der Brennebene. Liegt der Punkt oberhalb der Bezugsebene, ist die FPD positiv. Liegt der Punkt 
unterhalb der Bezugsebene, ist die FPD negativ. 

3.5 Definitionen von Fehlern der Oberflächenbeschaffenheit 

3.5.1 
Verunreinigung 
Fremdstoffe auf einer Waferoberfläche, die nach der Reinigung nicht beseitigt werden können 
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