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Biegeversuch DIN

Dreipunkt-Verfahren EN

Glasfaserverstirkte Kunststoffe
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Glass reinforced plastics; determination of flexural properties; three point method
Matiéres plastiques renforcées au verre textile; détermination des caractéristiques de flexion; méthode des trois pannes

Die Europaische Norm EN 63 hat den Status einer Deutschen Norm

Nationales Vorwort

Diese Norm wurde von der CEN-Arbeitsgruppe 66 ,Priifung von glasfaserverstarkten Kunst-
stoffen” unter Mitarbeit des FNK-Arbeitsausschusses 405 ,Faserverstarkte Kunststoffe"
ausgearbeitet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

FachnormenausschuB Materialpriifung (FNM) im DIN —mumgnb
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Deskriptoren: Kunststoffe, Glasfaserverstarkte Kunststoffe, Priifung, Mechanische Priifung, Biegeversuch, Biegespannung,
Elastizitatsmodul, Priifgerat, Probekdrper, Priifbedingungen.

Deutsche Fassung

Glasfaserverstarkte Kunststoffe

Biegeversuch
Dreipunkt-Verfahren

Glass reinforced plastics; determination of Matiéres plastiques renforcées au verre
flexural properties; three point method textile; détermination des caractéristiques
de flexion; méthode des trois pannes

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1977-03-31 angenommen. Die CEN-Mitglieder
sind verpflichtet, den in den Internen Regeln des CEN festgelegten Bedingungen zu folgen,
unter denen der Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm
Zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim CEN-Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied er-
héltlich.

Diese Europdische Norm liegt in drei von CEN als gleichwertig anerkannten Fassungen
(deutsch, englisch, franzdsisch) vor. Nationale Fassungen in anderen Sprachen gelten als
Ubersetzungen. In Zweifelsfillen ist eine der anerkannten Fassungen heranzuziehen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normenorganisationen der Lénder Belgien, Ddnemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Osterreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und Vereinigtes Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: Rue Bréderode 2, B-1000 Bruxelles
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