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Zementgebundene Spanplatten DIN
Definition und Klassifizierung —
Deutsche Fassung EN 633 : 1993 EN 633

Cement-bonded particleboards; Definition and classification; German version EN 633 : 1993
Panneaux de particules liées au ciment; Définition et classification; Version allemande EN 633 : 1993

Die Europdische Norm EN 633 : 1993 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 6 ,Zementgebundene Span-
platten” des Technischen Komitees 112 ,Holzwerkstoffe“ erarbeitet. Das Sekretariat wird
gemeinsam von Frankreich und dem Vereinigten Kénigreich gefiihrt.

Der zustandige ArbeitsausschuB im DIN ist der NHM 215 ,SPA CEN/TC 112 —
ISO/TC 89«

Diese Européische Norm gehort zu einer Reihe von Normen, die sich mit Holzwerk-
stoffen im Rahmen der Bauproduktenrichtlinie befaBt und auch zur Unterstitzung von
Eurocode No. 5 ,Gemeinsame einheitliche Regeln fir Holzbauwerke“ herausgebracht
wird.
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