DEUTSCHE NORM August 1995
Sperrholz
Klassifizierung nach dem Aussehen der Oberflache DIN

Teil 3: Nadelholz EN_6§5-3

Deutsche Fassung EN 635-3 : 1995

ICS 79.060.10 Vorgesehen als
teilweiser Ersatz fiir

Deskriptoren: Sperrholz, Nadelholz, Klassifizierung, Oberfidchenbeschaffenheit DIN 68705-2 : 1981-07
Siehe auch

Plywood — Classification by surface appearance — Part 3: Softwood; Nationales Vorwort

German version EN 635-3 : 1995

Contreplaqué — Classification selon I'aspect des faces — Partie 3: Bois résineux;
Version allemande EN 635-3 : 1995

Die Européische Norm EN 635-3 : 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde von der Arbeitsgruppe 2 “Sperrholz” des Technischen Komitees 112
“Holzwerkstoffe” erarbeitet. Die Sekretariatsflihrung der Arbeitsgruppe liegt bei Frankreich.

Der zusténdige ArbeitsausschuB im DIN ist der NHM 2.15 “SPA CEN/TC 112 — ISO/TC 89".

Diese Européaische Norm wird zusammen mit EN 635-1 und EN 635-2 den Abschnitt 2.2 der DIN 68705-
2 : 1981-07 Uber die Einteilung nach der Giite der Deckfurniere ersetzen.

Da sowohl die bisherigen DIN-Normen als auch die EN-Normen jeweils ein geschlossenes System z.B.
aus Prif- und Anforderungsnormen bilden, ist ein Ersatz von einzelnen DIN-Normen durch DIN-EN-Nor-
men meist erst dann méglich, wenn alle Elemente des neuen “Normenpaketes” vorliegen. Aus diesem
Grunde werden “EN-Normenpakete” gebildet, die zu einem festgelegten Zeitpunkt die entgegenstehen-
den nationalen Normen ersetzen.

Die Zurlckziehung der entgegenstehenden nationalen Normen kann erst erfolgen, nachdem die letzte
Norm des EN-Normenpaketes veréffentlicht worden ist und das Paket als ganzes dann anwendbar wird.
Bis zu diesem Zeitpunkt bleiben die entgegenstehenden nationalen Normen bestehen.

Die Veréffentlichung der Européischen Normen als DIN EN gibt dem Anwender bereits jetzt die Mdglich-
keit, sich iber die zukiinftig in Europa einheitlichen Festlegungen zu informieren.

Anderungen
Gegeniiber DIN 68705-2 : 1981-07 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Einteilung nach der Glite der Deckfurniere ibernommen.

Frithere Ausgaben

DIN 68705: 1958-12, 1963-03

DIN 68705-1: 1968-01

DIN 68705-2: 1968-01, 1968-09, 1981-07
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Deskriptoren: Holzwerkstoff, Sperrholz, Nadelholz, Klassifikation, Aussehen, Fehler

Deutsche Fassung

Sperrholz

Klassifizierung nach dem Aussehen der Oberflache
Teil 3: Nadelholz

Plywood - Classification by surface Contreplaqué — Classification selon l'as-
appearance — Part 3: Softwood pect des faces — Partie 3: Bois résineux

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1995-04-14 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.
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