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Kunststoff-Rohrleitungssysteme

Teile aus glasfaserverstédrkten Kunststoffen
Ermittlung der Gehalte von Bestandteilen

mit Hilfe des gravimetrischen Verfahrens E
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Plastics piping systems—Glass-reinforced plastics components—Determination
of the amounts of constituents using the gravimetric method

German version EN 637 : 1994

Systémes de canalisations en plastique — Composants plastiques renforcés de
verre — Détermination des teneurs des constituants par la méthode gravimétrique
Version allemande EN 637 :1994

Die Europdische Norm EN 637 : 1994 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde unter aktiver Mitarbeit des FNK-Arbeitsausschusses 505.1
»Rohre und Rohrleitungsteile aus Reaktionsharzformstoffen“ erarbeitet.

Sie enthalt mit Modifizierungen die Internationale Norm ISO/DIS 7510 : 1984 ,Pipes and fit-
tings of glass-fibre-reinforced thermosetting plastics (GRP) — Analysis of constituents —
Gravimetric test method*.

Die ihr zugrunde liegende Internationaie Norm 1SO/DIS 7510 wurde vom ISO/TC 138/SC 6
+Reinforced plastics pipes and fittings for all applications (Sekretariat: GroBbritannien)
ausgearbeitet.
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