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Die Europäische Norm EN 649:1996 hat den Status einer Deutschen Norm,
einschließlich der eingearbeiteten Änderung A1:2003, die von CEN getrennt verteilt
wurde.

Beginn der Gültigkeit

EN 649:1996 wurde am 1996-09-07 und die Änderung A1 am 2003-09-12 angenommen.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 134 �Elastische, textile Bodenbeläge und Laminatböden� wird über den
Normenausschuss Kunststoffe (FNK) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europäischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuss beteiligt:

FNK-AA 403.5 �Bodenbeläge�.

Diese Europäische Norm beinhaltet neben der Ausgabe von 1996 die Ergänzung durch die europäische
Änderung A1:2003.

Änderungen

Gegenüber DIN EN 649:1997-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

 Inhalt der Änderung A1:2003 eingearbeitet, d. h. ein neuer Unterabschnitt 4.2.2 �Homogene Produkte
und Nutzschichten� wurde aufgenommen.

Frühere Ausgaben

DIN EN 649: 1997-01
DIN 16951: 1971-09, 1977-04
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ICS 91.180

Deutsche Fassung

            

Elastische Bodenbeläge
Homogene und heterogene Polyvinylchlorid-Bodenbeläge

Spezifikation
(enthält Änderung A1:2003)

Resilient floor coverings �
Homogeneous and heterogeneous polyvinyl chloride

floor coverings �
Specification (includes amendment A1:2003)

Revêtements de sol résilients �
Revêtements de sol homogènes et hétérogènes à base

de polychlorure de vinyle �
Spécifications (inclut l'amendement A1:2003)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1996-09-07 angenommen.

Die Änderung A1 wurde von CEN am 2003-09-12 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Diese Europäische Norm wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch) erstellt. Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Königreich.
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Vorwort zur Änderung A1

Das Dokument EN 649:1996/A1:2003 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 134 �Elastische und textile
Bodenbeläge� erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird.

Diese Änderung zur Europäischen Norm EN 649:1996 muss den Status einer nationalen Norm erhalten,
entweder durch Veröffentlichung eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis April 2004, und
etwaige entgegenstehende nationale Normen müssen bis April 2004 zurückgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland,
Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich,
Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigtes
Königreich.

Die Anhänge A, B und C sind informativ.
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