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Elastische Bodenbeläge

Ermittlung des Verschleißverhaltens
Teil 1: Stuttgarter Prüfung; Änderung A1

Deutsche Fassung EN 660-1:1999/A1:2003 EN 660-1/A1

ICS 97.150

Resilient floor coverings— Determination of wear resistance —
Part 1: Stuttgart test; Amendment A1;
German version EN 660-1:1999/A1:2003

Revêtements de sol résilients — Détermination de la résistance à
l'usure— Partie 1: Essai de Stuttgart; Amendement A1;
Version allemande EN 660-1:1999/A1:2003

Änderung von
DIN EN 660-1:1999-06

Die Europäische Norm EN 660-1:1999/A1:2003 hat den Status einer Deutschen Norm

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 134 „Elastische, textile Bodenbeläge und Laminatböden“ wird über den
Normenausschuss Kunststoffe (FNK) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Europäischen Norm war seitens des DIN der folgende Arbeitsausschuss beteiligt:

FNK-AA 403.5 „Bodenbeläge“.

Fortsetzung 3 Seiten EN

Normenausschuss Kunststoffe (FNK) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.

Full document details: DIN EN 660-1/A1:2003-06
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