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. Holzschutzmittel —
Beschleunigte Alterung von behandeltem Holz DIN
vor biologischen Prufungen EN 73
Verdunstungsbeanspruchung  Deutsche Fassung EN 73:1988
Wood preservatives; Accelerated ageing tests of treated wood prior to biological Ersatz fur Ausgabe 10.78
testing; Evaporative ageing procedure; German version EN 73 11988
Produits de préservation des bais; E’preuves de vieillissement accéléré des bois
traités avant essais biologiques; Epreuve d'évaporation; Version allemande
EN 73:1988
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:. Die Europdische Norm EN 73 hat den Status einer Deutschen Norm.
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2 Nationales Vorwort
2 Diese Norm wurde vom CEN/TC 38 ,Dauerhaftigkeit von Holz und Holzprodukten“in Zusam-
% menarbeit mit dem ArbeitsausschuB NMP 412 ,Prifung von Holzschutzmitteln® erarbeitet.
£
3
$
2 Fortsetzung 4 Seiten EN-Norm
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E Frithere Ausgaben
§ DIN EN 73: 10.78
E .
5 Anderungen
3 Gegeniiber der Ausgabe Oktober 1978 wurden folgende Anderungen durchgefiihrt:
% — Die Norm wurde redaktionell iberarbeitet, auBerdem wurde die Priifdauer Giberarbeitet.
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NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
NormenausschuB Holzwirtschaft und Mdbel (NHM) im DIN
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