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Die Européische Norm EN 754-1 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 754-1:1997 ist von der Arbeitsgruppe 5 “StranggepreBte
und gezogene Erzeugnisse” (Sekretariat: Vereinigtes Kénigreich) im Technischen Komitee
(TC) 132 “Aluminium und Aluminiumlegierungen” (Sekretariat: Frankreich) des Européi-
schen Komitees flir Normung (CEN) erarbeitet worden.

Das zusténdige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschufs FNNE-AA 2.5 “Alu-
minium-Strangpreferzeugnisse” des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE) im
DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Anderungen

Gegeniiber DIN 1746-2 : 1983-02 und DIN 1747-2 : 1983-02 wurden folgende Anderungen
vorgenommen:

a) Inhalt der beiden Normen zusammengelegt und nach dem Herstellverfahren neu
aufgegliedert.

b) Vollstandige Uberarbeitung unter Beriicksichtigung europaischer Gesichtspunkte.

c) Aufnahme der Abschnitte “Definitionen”, “Bestellungen oder Angebote” und
“Probenahme” und der Anhange A “Probenarten” und B “Lage der Proben”.

d) Redaktionell Gberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 1746-2: 1963-07, 1968-12, 1983-02
DIN 1747-2: 1968-12, 1977-05, 1983-02
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EUROPAISCHE NORM EN 754-1
EUROPEAN STANDAF!D
NORME EUROPEENNE April 1997

ICS 7715010

Deskriptoren:  Aluminium, Aluminiumlegierung, Kneterzeugnis, gezogenes Erzeugnis, Stange, Rohr, Warenlieferung,
Kontrolle, Prifung, Abnahmepriifzeugnis

Deutsche Fassung

Aluminium und Aluminiumlegierungen

Gezogene Stangen und Rohre
Teil 1: Technische Lieferbedingungen

Aluminium and aluminium alloys — Cold  Aluminium et alliages d'aluminium — Bar-
drawn rod/bar and tube — Part1: Techni- res et tubes étirés — Partie 1: Conditions
cal conditions for inspection and delivery techniques de controéle et de livraison

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-03-10 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhdltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Konigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1997 CEN. Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref.Nr. EN 754-1 : 1997 D
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Vorwort
Diese Europdische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 132 “Aluminium und Aluminiumlegierungen”
erarbeitet, dessen Sekretariat vom AFNOR gehalten wird.
Diese Europaische Norm mufB den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Verdffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 1997, und etwaige entgegenstehene nationale Normen miissen
bis Oktober 1997 zuriickgezogen werden.
Im Rahmen seines Arbeitsprogramms hat das Technische Komitee CEN/TC 132 die CEN/TC 132/WG 5 “Stranggeprefte
und gezogene Erzeugnisse” mit der Vorbereitung der folgenden Norm beauftragt:
EN 7541

Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 1: Technische Lieferbedingungen

Diese Norm ist Teil einer Reihe von acht Normen. Die anderen Normen lauten wie folgt:

EN 754-2
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 2: Mechanische Eigenschaften

EN 754-3
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 3: Rundstangen, GrenzabmaBe und
Formtoleranzen

EN 754-4
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 4: Vierkantstangen, GrenzabmaBe und
Formtoleranzen

EN 754-5
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 5: Rechteckstangen, GrenzabmaBe und
Formtoleranzen

EN 754-6
Aluminium und Aluminiumlegierungen — Gezogene Stangen und Rohre — Teil 6: Sechskantstangen, GrenzabmaBe
und Formtoleranzen
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