DEUTSCHE NORM August 1995

Aluminium und Aluminiumlegierungen

StranggepreBte Stangen, Rohre und Profile DIN
Teil 3: Rundstangen, Grenzabmafe und Formtoleranzen EN 755_3

Deutsche Fassung EN 755-3 : 1995

ICS 77.120.10; 77.140.90 Ersatz flr DIN 1799 : 1986-09

Deskriptoren: Aluminium, Aluminiumlegierung, Rundstange, stranggepreft,
Abmessung, Grenzabmaf, Formtoleranz

Aluminium and aluminium alloys —

Extruded rod/bar, tube and profiles —

Part 3: Round bars, tolerances on dimensions and form;
German version EN 755-3 : 1995

Aluminium et alliages d’aluminium —

Barres, tubes et profilés filés —

Partie 3: Barres rondes, tolérances sur dimensions et forme;
Version allemande EN 755-3 : 1995

Die Europaische Norm EN 755-3 : 1995 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europiische Norm EN 755-3 :1995 ist von der Arbeitsgruppe 5 “StranggepreBte
und gezogene Erzeugnisse” (Sekretariat: Vereinigtes Konigreich) im Technischen Komitee
TC 132 “Aluminium und Aluminiumlegierungen” (Sekretariat: Frankreich) des Euro-
paischen Komitees flir Normung (CEN) erarbeitet worden.

Das zustandige deutsche Normungsgremium ist der ArbeitsausschuB3 FNNE-AA 25
“Aluminium-StrangpreBerzeugnisse” des Normenausschusses Nichteisenmetalle (FNNE)
im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Anderungen
Gegeniiber DIN 1799 : 1986-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Der Durchmesserbereich wurde auf 320 mm eingeengt.
b) Die VorzugsmaBe wurden gestrichen.
¢) Die GrenzabmaBe des Durchmessers wurden teilweise gedndert.
d) Die Geradheitstoleranzen wurden eingeengt.

e) In der Werkstoffgruppe I wurden die Werkstoffe Al99,8 und E-Al nicht mehr
berticksichtigt. Anstelle von E-Al wurde der Werkstoff EN AW-1350 [EAL99,5] neu auf-
genommen. Zusétzlich wurden 19 Werkstoffe neu aufgenommen. In der Werkstoff-
gruppe II wurde der Werkstoff AlLMg2Mn0,8 nicht mehr berticksichtigt und 10 Werk-
stoffe neu aufgenommen.

f) Redaktionelle Uberarbeitung unter européischen Gesichtspunkien.

Frithere Ausgaben
DIN 1799: 1937x-06, 1954-08, 1968-02, 1986-09
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