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Kunststoff-F.{ohrleitungssysteme . .
SpritzguB-Formstiicke mit Klebmuffenverbindungen fiir D N
Druckrohrieitungen
Prifverfahren fir die Widerstandsfiahigkeit
egen hydrostatischen Kurzzeit-Innendruck
ge9 Deutsche Fassung EN 804 : 1994 EN 804

ICS 23.040.45; 23.040.60

Deskriptoren: Kunststoff, Rohrieitungssystem, SpritzguB-Formstiick, Kleb-
muffenverbindung, Widerstandsféhigkeit

Plastics piping systems — Injection-moulded

socket fittings for solvent-cemented joints for pressure piping —Test method for
resistance to a short-term

internal hydrostatic pressure

German version EN 804 : 1994

Systémes de canalisations en plastiques — Raccords moulés

par injection & joints collés pour canalisations avec pression — Méthode d’essai
de la résistance & une pression hydrostatique

interne de courte durée

Version allemande EN 804 : 1994

Die Europdische Norm EN 804 :1994 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Mitarbeit des DIN im CEN/TC 155 “Kunststoff-Rohrleitungssysteme und Schutzrohr-
systeme” wird Uber den KoordinierungsausschuB des Normenausschusses Kunststoffe
(FNK) wahrgenommen.

An der Erstellung dieser Européischen Norm waren seitens DIN die folgenden Arbeitsgre-

mien beteiligt: )
FNK-UA 504.2 “Priifverfahren fiir Rohre”

Internationale Patentklassifikation

F 27 D 005/00
F 16 L 047/02
G 01 L 007/00
G 01 B 021/00

Fortsetzung 3 Seiten EN
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