DEUTSCHE NORM Mai 1997

. Holzschutzmitte!
Beschleunigte Alterung von behandeltem Holz DIN
vor biologischen Prufungen —_—
Auswaschbeanspruchung EN 8 4
Deutsche Fassung EN 84 : 1997

ICS 71.100.50 Ersatz fir
Ausgabe 1990-04
Deskriptoren: Holzschutzmittel, biologische Priifung, Alterung, Holz,
Auswaschbeanspruchung

Wood preservatives — Accelerated ageing of treated wood prior to
biological testing — Leaching procedure;
German version EN 84 : 1997

Produits de préservation du bois — Epreuves de vieillissement accéléré
des bois traités avant essais biologiques — Epreuve de délavage;
Version allemande EN 84 : 1997

Die Europaische Norm EN 84 :1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm wurde erstellt von CEN/TC 38 “Dauerhaftigkeit von Holz und
Holzerzeugnissen”, mit dessen Sekretariat AFNOR betraut ist. Fiir die Deutsche Fassung
ist der ArbeitsausschuBB NMP 412 “Priifung von Holzschutzmitteln” zustandig.

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe April 1990 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— umfangreiche redaktionelle Anderungen.

Frithere Ausgaben

DIN 52172-1: 1972-09

DIN DVM 2176 Blatt 2 = DIN 52176-2: 1941-05
DIN EN 84: 1979-10, 1990-04
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