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Prufverfahren fur Erganzungsbauteile fur Mauerwerk m
Teil 4: Bestimmung der Festigkeit und der LA

Last-Verformungs-Eigenschaften von Bandern
Deutsche Fassung EN 846-4:2001 EN 846-4

ICS 91.080.30

Methods of test for ancillary components for masonry —
Part 4: Determination of load capacity and load-deflection characteristics of straps;
German version EN 846-4:2001

Méthodes d’essai des composants accessoires de magonnerie —

Partie 4: Détermination de la résistance et de la rigidité des brides de fixation;
Version allemande EN 846-4:2001

Die Europaische Norm EN 846-4:2001 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk® (Sekretariat: Ver-
einigtes Konigreich) ausgearbeitet. Im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V. ist der als Spiegel-
ausschuss zu CEN/TC 125 eingesetzte Arbeitsausschuss 06.01.00 ,Mauerwerksbau® in Verbindung mit
dem Arbeitskreis 06.01.04 ,Prufverfahren” des Normenausschusses Bauwesen (NABau) zustandig.

Diese Europaische Norm gehdrt zu einer Reihe von Prifnormen, die Prifverfahren festlegen, die fur die
Sicherstellung der in den europaischen Produktnormen fiir Erganzungsbauteile fir Mauerwerk festgelegten
Leistungsanforderungen bzw. Produkteigenschaften erforderlich sind.

Fortsetzung 11 Seiten EN

Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut flir Normung e. V.
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EUROPAISCHE NORM EN 8464
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE November 2001

ICS 91.080.30

Deutsche Fassung

Prafverfahren fur Erganzungsbauteile fur Mauerwerk
Teil 4: Bestimmung der Festigkeit und Last-Verformungs-Eigenschaften von Bandern

Methods of test for ancillary components for masonry — Méthodes d'essai des composants accessoires de magonnerie —
Part 4: Determination of load capacity and load-deflection Partie 4: Détermination de la résistance et de la rigidité des brides
characteristics of straps de fixation

Diese Europaische Norm wurde vom CEN am 13. Oktober 2001 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand befindliche Listen
dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim Management-Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzgsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache,
die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Management-
Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitut__e von Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen Republik und
dem Vereinigten Kdnigreich.
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EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION

Management-Zentrum: rue de Stassart, 36 B-1050 Briissel

© 2001 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 846-4:2001 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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Vorwort

Diese Europaische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 125 ,Mauerwerk* erarbeitet, dessen Sekretariat
vom BSI gehalten wird.

Diese Europaische Norm wurde unter einem Mandat erarbeitet, das die Europaische Kommission und die
Europaische Freihandelszone dem CEN erteilt haben, und unterstitzt grundlegende Anforderungen der EU-
Richtlinien.

Diese Europaische Norm ist das Ergebnis der Arbeitsgruppe 4 ,Priifverfahren®, die die Vorschlage der TG 4 ,Prifver-
fahren fiir Ergadnzungsbauteile“ berticksichtigt hat.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung eines
identischen Textes oder durch Anerkennung bis Mai 2002, und etwaige entgegenstehende nationale Normen
mussen bis Marz 2004 zuriickgezogen werden.

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden Lander
gehalten, diese Europaische Norm zu tGibernehmen:

Belgien, Danemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, die Tschechische Republik und das
Vereinigte Kdnigreich.

Einleitung

Bander werden fir Decken- und Dachkonstruktionen in Gebduden angewendet, um eine durch Winddruck und -sog
bedingte horizontale und vertikale Bewegung einzuschranken.
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