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Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 868-3:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 102 ,Sterilisatoren und
zugehorige Ausriistung fiir die Aufbereitung von Medizinprodukten“ (Sekretariat: DIN, Deutschland) erstellt.

Das zustdndige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 063-04-04 AA ,Sterilgutversorgung” im
DIN-Normenausschuss Medizin (NAMed).

Fiir die in diesem Dokument zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3689 siehe  DINISO 3689
ISO 3781 siehe  DINISO 3781
ISO 5725-2 siehe  DINISO 5725-2
ISO 8601 siehe  DIN ISO 8601

Anderungen
Gegeniiber DIN EN 868-3:2009-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anderungen zur Angleichung dieser Europdischen Norm an die Normenreihe ENISO 11607,
insbesondere durch

1) Erlauterung der Anforderungen nach ENISO 11607-1 als allgemeine Anforderungen in dieser
Norm;

2) Formulierung der Bedeutung und der Grenzen der Anforderungen dieser Norm in Bezug auf die
Anforderungen nach EN ISO 11607-1;

3) Verbindung der Priifverfahren in Bezug auf Angaben zu Prézision und systematischer
Messabweichung sowie Vergleich- und Wiederholprazision hinsichtlich der Angaben in
ENISO 11607-1:2009 + A1:2014, Tabelle B.1;

b) Priifverfahren zur Fluoreszenz entsprechend ISO 2470-2. Das Priifverfahren nach Anhang B wurde
gestrichen;

c) nahere Erlduterung der Anforderungen an die Kennzeichnung;

d) Aktualisierung der folgenden Priifverfahren durch eine Angabe zur Vergleich- und Wiederholprazision:
1) Verfahren zur Bestimmung des Wasserabweisungsvermogens nach Anhang B;
2) Verfahren zur Bestimmung der Porengréfie nach Anhang C;

e) Bereitstellung informativer Daten zur Vergleich- und Wiederholprazision der folgenden Priifverfahren
nach AnhangD: Verfahren zur Bestimmung des Wasserabweisungsvermdgens nach Anhang B;
Verfahren zur Bestimmung der Porengrofde nach Anhang C; Chloridgehalt; Sulfatgehalt;

f)  Aktualisierung der Literaturhinweise.
Frithere Ausgaben
DIN 58953-2:1981-11, 1987-01

DIN 58953-6: 1981-11, 1987-01
DIN EN 868-3: 1999-08, 2009-09

Documents
2 Document Sharing Hub

Full document details: DIN EN 868-3:2017-05


http://www.avadocuments.com/doc/din-en-868-3-2017-05
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-868-3-2017-05

DIN EN 868-3:2017-05

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN ISO 3689, Papier und Pappe — Bestimmung der Berstfestigkeit nach dem Eintauchen in Wasser

DIN ISO 3781, Papier und Pappe — Zugversuch — Bestimmung der breitenbezogenen Bruchkraft nach dem
Eintauchen in Wasser

DIN ISO 5725-2, Genauigkeit (Richtigkeit und Prdzision) von Messverfahren und Messergebnissen — Teil 2:
Grundlegende Methode fiir Ermittlung der Wiederhol- und Vergleichprdzision eines vereinheitlichten

Messverfahrens

DIN ISO 8601, Datenelemente und Austauschformate — Informationsaustausch — Darstellung von Datum und
Uhrzeit
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EUROPAISCHE NORM EN 868-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 2017

ICS 11.080.30 Ersatz fiir EN 868-3:2009

Deutsche Fassung

Verpackungen fir in der Endverpackung zu
sterilisierende Medizinprodukte —

Teil 3: Papier zur Herstellung von Papierbeuteln
(festgelegt in EN 868-4) und zur Herstellung von
Klarsichtbeuteln und -schldauchen (festgelegt in EN 868-5) —
Anforderungen und Prufverfahren

Packaging for terminally sterilized medical devices — Emballages des dispositifs médicaux stérilisés
Part 3: Paper for use in the manufacture of paper bags au stade terminal —
(specified in EN 868-4) and in the manufacture of Partie 3: Papier utilisé dans la fabrication des sacs en
pouches and reels (specified in EN 868-5) — papier (spécifiés dans 'EN 868-4) et dans la fabrication
Requirements and test methods de sachets et gaines (spécifiés dans I'EN 868-5) —

Exigences et méthodes d’essai

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 4. Dezember 2016 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Danemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tirkei, Ungarn, dem Vereinigten Konigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Avenue Marnix 17, B-1000 Briissel
© 2017 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 868-3:2017 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 868-3:2017) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 102 ,Sterilisatoren und
zugehorige Ausriistung fiir die Aufbereitung von Medizinprodukten“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN
gehalten wird.

Diese Europaische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veréffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis August 2017, und etwaige entgegenstehende
nationale Normen miissen bis August 2017 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Dieses Dokument ersetzt EN 868-3:2009.

Anhang A enthilt Angaben zu wesentlichen technischen Anderungen zwischen dieser Europiischen Norm
und der Vorgangerausgabe.

Unter dem allgemeinen Titel Verpackungen fiir in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte
besteht EN 868 aus den folgenden Teilen:

— Teil 2: Sterilisierverpackung — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 3: Papier zur Herstellung von Papierbeuteln (festgelegt in EN 868-4) und zur Herstellung von
Klarsichtbeuteln und -schlduchen (festgelegt in EN 868-5) — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 4: Papierbeutel — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 5: Siegelfdihige Klarsichtbeutel und -schlduche aus pordsen Materialien und Kunststoff-Verbundfolie —
Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 6: Papier fiir Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 7: Klebemittelbeschichtetes Papier fiir Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren — Anforderungen
und Priifverfahren

— Teil 8: Wiederverwendbare Sterilisierbehdlter fiir Dampf-Sterilisatoren nach EN 285 — Anforderungen
und Priifverfahren

— Teil 9: Unbeschichtete Faservliesmaterialien aus Polyolefinen — Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 10: Klebemittelbeschichtete Faservliesmaterialien aus Polyolefinen — Anforderungen und Priif-
verfahren

Zusatzlich hat das ISO/TC 198 ,Sterilization of health care products“ in Zusammenarbeit mit dem
CEN/TC 102 ,Sterilisatoren und zugehorige Ausriistung fiir die Aufbereitung von Medizinprodukten“ die
Normenreihe EN ISO 11607, Verpackungen fiir in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte,
erarbeitet. In der Normenreihe ENISO 11607 werden die allgemeinen Anforderungen an Materialien,
Sterilbarrieresysteme und Verpackungssysteme (Teil 1) sowie Validierungsanforderungen an Prozesse der
Formgebung, der Siegelung und des Zusammenstellens (Teil 2) festgelegt.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu ibernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumanien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Konigreich und Zypern.
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