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fir Bodenbelage und Wandbekleidungen LIIIN
Begriffe, Klassifizierung, Anforderungen und Kennzeichnung EN 87
Deutsche Fassung EN 87 :1991
Ceramic floor and wall tiles; Definitions, classification, characteristics and Ersatz flir Ausgabe 11.86
marking;

German version EN 87 : 1991

Carreaux et dalles céramiques pour sols et murs; Définitions, classification,
caracteristiques et marquage;
Version allemande EN 87 :1991

Die Européaische Norm EN 87 : 1991 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 67 ,Keramische Fliesen
und Platten” des Europdischen Komitees fiir Normung (CEN) nach filinfjahriger Laufzeit
tiberpriift und unverandert bestétigt.
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Zitierte Normen

EN 98 Keramische Fliesen und Platten; Priifung der MaBe und Oberflachenbeschaffenheit
EN 99 Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung der Wasseraufnahme

EN 100 Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung der Biegefestigkeit

EN 101 Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung der Ritzhérte der Oberfliche nach Mohs
EN 102 Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung des Widerstandes gegen TiefenverschleiB; Unglasierte Fliesen und
Platten

EN 103 Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung der linearen thermischen Dehnung
EN 104 Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung der Temperaturwechselbestandigkeit
EN 105 Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung der Widerstandsféhigkeit gegen Glasurrisse; Glasierte Fliesen

und Platten
EN 106 Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung der chemischen Bestédndigkeit; Unglasierte Fliesen und Platten
EN 121 Keramische Fliesen und Platten; StranggepreBte keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme

(E < 3%) — Gruppe Al
EN 122 Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung der chemischen Bestandigkeit; Glasierte Fliesen und Platten

EN 154 Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung des Widerstandes gegen OberflachenverschleiB; Glasierte Fliesen
und Platten

EN 155 Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung der Feuchtigkeitsdehnung nach dem Kochverfahren; Unglasierte
Fliesen und Platten

EN 159 TrockengepreBte Fliesen und Platten mit hoher Wasseraufnahme (E > 10 %) — Gruppe B1II

EN 163 Keramische Fliesen und Platten; Probenahme und Grundlagen fiir die Annahme

EN 176 TrockengepreBte keramische Fliesen und Platten mit niedriger Wasseraufnahme (E < 3 %) — Gruppe B1

EN 177 TrockengepreBte keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von 3% < E < 6% —(Gruppe Blla)
EN 178 TrockengepreBte keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von 6% < E < 10%—(Gruppe Bllb)

EN 186-1 StranggepreBte keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von 3% < E < 6% — (Gruppe Alla)
Teil 1

EN 186-2 StranggepreBte keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von 3% < E < 6% —(Gruppe Alla)
Teil 2 .

EN 187-1 StranggepreBte keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von 6% < E < 10%—(Gruppe Allb)
Teil 1

EN 187-2 StranggepreBte keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme von 6 % < E < 10%—(Gruppe Allb)
Teil 2

EN 188 StranggepreBte keramische Fliesen und Platten mit einer Wasseraufnahme E > 10% — (Gruppe AlII)
EN 202 Keramische Fliesen und Platten; Bestimmung der Frostbestandigkeit

ISO 1006 Modulordnung; Grundmodul

ISO 1803 Toleranzen im Bauwesen; Begriffe

. Frithere Ausgaben
DIN 1399: 0].28
DIN 1400 Teil 1: 01.28, 10.32
DIN 1400 Teil 2: 01.28x
DIN 18 154: 12.52
DIN 18 155: 03.58, 01.62x
DIN 18155 Teil 1: 03.76
DIN 18 155 Teil 2: 03.76
DIN EN 87: 11.86

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe November 1986 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
— Ausgabedatum und Vorwort geédndert.

Internationale Patentklassifikation

E 04 F13/14
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