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Kunststoff-Rohrleitungssysteme
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ICS 23.060.01

Deskriptoren: Kunststoffrohrleitung, Thermoplast, Armatur, Prifverfahren, Innendruck

Plastics piping systems — Thermoplastics valves —
Test methods for resistance to internal pressure and leaktightness;
German version EN 917 : 1997

Systémes de canalisations en plastique — Robinets thermoplastiques —
Méthodes d’essai de la résistance a la pression interne et de I'étanchéité;
Version allemande EN 917 :1997

Die Europaische Norm EN 917 :1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europaische Norm wurde unter aktiver Mitarbeit des FNK-ArbeitsausschuB 504.2 “Prif-
verfahren fiir Rohre” erarbeitet, der NormenausschuB Armaturen (NAA) im DIN ist Mittrager

dieser Norm.

Fortsetzung 5 Seiten EN
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ICS 23.060.00

Deskriptoren: Kunststoffrohr, Rohrleitung, Thermoplast, Kegelventil, Innendruckversuch, Druckbesténdigkeit

Deutsche Fassung

Kunststoff-Rohrleitungssysteme

Armaturen aus Thermoplasten

Prafverfahren flir die Widerstandsfahigkeit gegen Innendruck
und die Dichtheit

Plastics piping systems — Thermoplastics Systemes de canalisations en plastique —

valves — Test methods for resistance to inter-  Robinets thermoplastiques - Méthodes

nal pressure and leaktightness d'essai de la résistance a la pression interne
et de I'étanchéité

Diese Europédische Norm wurde vom CEN am 1996-09-28 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfilllen, in der
die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede Anderung
der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen
Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhéltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzdsisch).
Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung
durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem Zentralsekretariat mitgeteilt
worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, D&nemark, Deutschland,

Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen,
Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten Kénigreich.
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