DEUTSCHE NORM Januar 1995

Kunststoff-Rohrleitungs- und Schutzrohrsysteme
) Rohre und Formstiicke aus DIN
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) — A LA
Vorbereitung der Proben zur Bestimmung der Viskositatszahl und
Berechnung des K-Wertes E N 922
Deutsche Fassung EN 922 : 1994

ICS 28.040.20; 23.040.45
Deskriptoren: Kunststoffrohrleitung, Rohr, Formstiick, PVC-U, Probenvorbereitung

Plastics piping and ducting systems — Pipes and fittings

of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) — Specimen preparation for determination of the viscosity number and
calculation of the K-value;

German version EN 922 :1994

Systémes de canalisations et des gaines en plastiques —

Tubes et raccords en poly(chlorure de vinyle) non-plastifié (PVC-U) — Préparation d’'un échantillon pour la détermination
de lindice de viscosité et le calcul de la valeur-K;

Version allemande EN 922 : 1994

Die Europédische Norm EN 922 : 1994 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort
Diese Europdische Norm wurde unter aktiver Mitarbeit der FNK-Arbeitsausschiisse

504.2 “Priufverfahren fir Rohre” und
504.4 “Fittings fiir Druckrohre aus Thermoplasten”

erarbeitet.

Firdie im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende
Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 174 siehe DIN 53726

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusatzen ,
DIN 53726 Prifung von Kunststoffen — Bestimmung der Viskositatszahl und des K-Wertes
von Vinylchlorid (VC)-Polymerisaten

Internationale Patentklassifikation
F16L 009/12

F17 O 001/00
GO1N 033/44
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