DEUTSCHE NORM Oktober 1996

Lacke und Anstrichstoffe
Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme DIN
flr Holz im AuBenbereich
Teil 1: Einteilung und Auswahl Deutsche Fassung EN 927-1 : 1996 EN 927-1

ICS 87.040
Deskriptoren: Beschichtungsstoff, Beschichtungsverfahren, Holz, Oberflachenbehandlung, AuBenbereich

Paints and varnishes — Coating materials and coating systems for exterior wood —
Part 1: Classification and selection;
German version EN 927-1:1996

Peintures et vernis — Produits de peinture et systémes de peinture pour le bois
en extérieur — Partie 1: Classification et sélection;
Version allemande EN 927-1: 1996

Die Europaische Norm EN 927-1:1996 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Européaische Norm EN 927-1 fallt in den Zusténdigkeitsbereich des Technischen
Komitees CEN/TC 139 “Lacke und Anstrichstoffe” (Sekretariat: Deutschland). Die Deut-
sche Norm DIN EN 927-1 fallt in den Zustandigkeitsbereich des FA-Arbeitsausschusses 4
“Beschichtungen und Beschichtungsstoffe fir Holz".

Flr die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 2808 siehe E DIN ISO 2808
ISO 2813 siehe DIN 67530

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise
E DIN ISO 2808

Lacke, Anstrichstoffe und ahnliche Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schicht-
dicke; Identisch mit ISO/DIS 2808 : 1988

DIN 67530
Reflektometer als Hilfsmittel zur Glanzbeurteilung an ebenen Anstrich- und Kleb-
stoff-Oberflachen
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EUROPAISCHE NORM EN 927-1
EUROPEAN STAI>IDAF!D
NDHME EURDPEENNE September 1996

ICS 71.100.50; 87.040

Deskriptoren: Lack, Anstrichstoff, Schutzbeschichtung, Dekorationsarbeit, Holz, auBen, Klassifikation, Auswahl

Deutsche Fassung

Lacke und Anstrichstoffe

Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme
fur Holz im AuBenbereich
Teil 1: Einteilung und Auswabhl

Paints and varnishes — Coating materials  Peintures et vernis — Produits de peinture et
and coating systems for exterior wood —  systemes de peinture pour le bois en exté-
Part 1: Classification and selection rieur — Partie 1: Classification et sélection

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1996-08-04 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassungin einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eige-
nerVerantwortung durchUbersetzungin seine Landessprache gemachtund dem Zentral-
sekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.
CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Ddnemark, Deutsch-
land, Finnlanq, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kdnigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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