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Nationales Vorwort 

Die Europäische Norm EN 927-6 fällt in den Zuständigkeitsbereich des Technischen Komitees CEN/TC 139 
„Lacke und Anstrichstoffe“ (Sekretariat: DIN, Deutschland). Die Deutsche Norm DIN EN 927-6 fällt in den 
Zuständigkeitsbereich des NAB-Arbeitsausschusses 4 „Beschichtungen und Beschichtungsstoffe für Holz“. 

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden Deutschen 
Normen hingewiesen: 

ISO 554  siehe DIN 50014 

ISO 7724-1 siehe DIN 5033-2, DIN 5033-3, DIN 5033-7 

ISO 7724-2 siehe DIN 5033-7, DIN 5033-9, DIN 53236 

 

 

Nationaler Anhang NA 
(informativ) 

 
Literaturhinweise 

DIN 50014, Klimate und ihre technische Anwendung — Normalklimate 

DIN 5033-2, Farbmessung — Normvalenz-Systeme 

DIN 5033-3, Farbmessung — Farbmaßzahlen 

DIN 5033-7, Farbmessung — Messbedingungen für Körperfarben 

DIN 5033-9, Farbmessung — Weißstandard für  Farbmessung und Photometrie 

DIN 53236, Prüfung von Farbmitteln — Mess- und Auswertebedingungen zur Bestimmung von Farbunter-
schieden bei Anstrichen, ähnlichen Beschichtungen und Kunststoffen 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 927-6:2006) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 139 „Lacke und Anstrich-
stoffe“ erarbeitet, dessen Sekretariat vom DIN gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Februar 2007, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Februar 2007 zurückgezogen werden. 

EN 927 besteht aus folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel: Beschichtungsstoffe — Beschichtungsstoffe 
und Beschichtungssysteme für Holz im Außenbereich 

  Teil 1: Einteilung und Auswahl 

  Teil 2: Leistungsanforderungen  

  Teil 3: Freibewitterung 

  Teil 5: Beurteilung der Wasserdurchlässigkeit 

  Teil 6: Künstliche Bewitterung von Holzbeschichtungen mit fluoreszierenden UV-Lampen und Wasser 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, 
Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 

Einleitung 

Beschichtungen aus Lacken, Anstrichstoffen und ähnlichen Beschichtungsstoffen werden im Labor bewittert, 
um den Alterungsprozess während der Freibewitterung nachzustellen. Allgemein gültige Korrelationen 
zwischen künstlicher Bewitterung und Freibewitterung können nicht erwartet werden, da es eine große Zahl 
von Einflussfaktoren gibt. Bestimmte Übereinstimmungen sind nur zu erwarten, wenn der Einfluss wichtiger 
Parameter (spektrale Verteilung der Strahlung im photochemisch wirksamen Bereich, Probentemperatur, Art 
der Befeuchtung, Befeuchtungszyklus, relative Luftfeuchte) auf die Beschichtung bekannt ist. Dennoch wird 
die Prüfung im Labor durchgeführt. Im Gegensatz zur Freibewitterung ist dabei nur eine geringe Zahl von 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen, die überwacht werden können. Die Ergebnisse sind dadurch besser 
reproduzierbar. 
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1 Anwendungsbereich 

Dieser Teil von EN 927 legt ein Verfahren zum Bestimmen der Beständigkeit von Holzbeschichtungen gegen 
künstliche Bewitterung in Geräten mit UV-Leuchtstofflampen, Kondensation und Sprüheinrichtungen für 
Wasser fest. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokumentes erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokumentes (einschließlich aller Änderungen).  

EN 927-1, Lacke und Anstrichstoffe — Beschichtungsstoffe und Beschichtungssysteme für Holz im Außen-
bereich — Teil 1: Einteilung und Auswahl 

EN ISO 2409, Beschichtungsstoffe — Gitterschnittprüfung (ISO/DIS 2409:2005) 

EN ISO 2808, Beschichtungsstoffe — Bestimmung der Schichtdicke (ISO/DIS 2808:2004) 

EN ISO 2813, Beschichtungsstoffe — Bestimmung des Reflektometerwertes von Beschichtungen (außer 
Metallic-Beschichtungen) unter 20°, 60° und 85° (ISO 2813:1994, einschließlich Technische Korrektur 1:1997) 

EN ISO 4628-1, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschäden — Bewertung der Menge und 
der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen — Teil 1: 
Allgemeine Einführung und Bewertungssystem (ISO 4628-1:2003) 

EN ISO 4628-2, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschäden — Bewertung der Menge und 
der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen — Teil 2: 
Bewertung des Blasengrades (ISO 4628-2:2003) 

EN ISO 4628-4, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschäden — Bewertung der Menge und 
der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen — Teil 4: 
Bewertung des Rissgrades (ISO 4628-4:2003) 

EN ISO 4628-5, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschäden — Bewertung der Menge und 
der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen — Teil 5: 
Bewertung des Abblätterungsgrades (ISO 4628-5:2003) 

EN ISO 4628-6, Beschichtungsstoffe — Beurteilung von Beschichtungsschäden — Bewertung der Menge und 
der Größe von Schäden und der Intensität von gleichmäßigen Veränderungen im Aussehen — Teil 6: 
Bewertung des Kreidungsgrades nach dem Klebebandverfahren (ISO/DIS 4628-6:2005) 

prEN ISO 11507:2005, Beschichtungsstoffe — Beanspruchung von Beschichtungen durch künstliche Bewit-
terung — Beanspruchung durch UV-Strahlung und Wasser 

ISO 554, Standard atmospheres for conditioning and/or testing — Specifications 

ISO 7724-1, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 1: Principles 

ISO 7724-2, Paints and varnishes — Colorimetry — Part 2: Colour measurement 
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