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Nationales Vorwort 

Diese Europäische Norm wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 „Gesteinskörnungen“ erarbeitet, 
dessen Sekretariat vom BSI (Vereinigtes Königreich) gehalten wird. 

Das zuständige deutsche Gremium ist der NA 062-03-13 AA „Gesteinskörnungen; Prüfverfahren, Petro-
graphie, Probenahme und Präzision“ im Normenausschuss Materialprüfung (NMP). 
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Vorwort 

Dieses Dokument (EN 933-11:2009) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 154 „Gesteinskörnungen“ 
erarbeitet, dessen Sekretariat vom BSI gehalten wird. 

Diese Europäische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veröffentlichung 
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Oktober 2009, und etwaige entgegenstehende 
nationale Normen müssen bis Oktober 2009 zurückgezogen werden. 

Es wird auf die Möglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berühren können. 
CEN [und/oder CENELEC] sind nicht dafür verantwortlich, einige oder alle diesbezüglichen Patentrechte zu 
identifizieren. 

Diese Europäische Norm ist ein Teil einer Reihe von Normen zu Prüfverfahren für geometrische Eigen-
schaften von Gesteinskörnungen. Prüfverfahren für andere Eigenschaften von Gesteinskörnungen werden in 
Teilen der folgenden Europäischen Normen behandelt: 

EN 932, Prüfverfahren für allgemeine Eigenschaften von Gesteinskörnungen 

EN 1097, Prüfverfahren für mechanische und physikalische Eigenschaften von Gesteinskörnungen 

EN 1367, Prüfverfahren für thermische Eigenschaften und Verwitterungsbeständigkeit von Gesteins-
körnungen 

EN 1744, Prüfverfahren für chemische Eigenschaften von Gesteinskörnungen 

EN 13179, Prüfverfahren für mineralische Füller in bitumenhaltigen Mischungen 

Die anderen Teile von EN 933 sind: 

  Teil 1: Bestimmung der Korngrößenverteilung — Siebverfahren 

  Teil 2: Bestimmung der Korngrößenverteilung — Analysensiebe, Nennmaße der Sieböffnungen 

  Teil 3: Bestimmung der Kornform — Plattigkeitskennzahl 

  Teil 4: Bestimmung der Kornform — Kornformkennzahl 

  Teil 5: Beurteilung der Oberflächeneigenschaften — Bestimmung des Anteils von gebrochenen Körnern 
in groben Gesteinskörnungen 

  Teil 6: Beurteilung der Oberflächeneigenschaften — Fließkoeffizient von Gesteinskörnungen 

  Teil 7: Bestimmung des Muschelschalengehaltes — Prozentsatz von Muschelschalen in groben 
Gesteinskörnungen 

  Teil 8: Beurteilung von Feinanteilen — Sandäquivalent-Verfahren 

  Teil 9: Beurteilung von Feinanteilen — Methylenblau-Verfahren 

  Teil 10: Beurteilung von Feinanteilen — Kornverteilung von Füller (Luftstrahlsiebung) 

Entsprechend der CEN/CENELEC-Geschäftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden 
Länder gehalten, diese Europäische Norm zu übernehmen: Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, 
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, 
Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, 
Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern. 
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