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far geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen DIN
Teil 3: Bestimmung der Kornform
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Deutsche Fassunﬂq EN 933-3:1997

ICS 91.100.20
Deskriptoren: Gesteinskdrnung, Priifung, Kornform, Plattigkeitskennzahl

Test for geometrical properties of aggregates —
Part 3: Determination of particle shape, Flakiness index;
German version EN 933-3 : 1996

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats —
Partie 3: Détermination de la forme des granulats, Coefficient d’aplatissement;
Version allemande EN 933-3 : 1996

Die Europdische Norm EN933-3:1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm ist im Komitee CEN/TC 154 “Zuschldge” unter intensiver
deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Fur die deutsche Mitarbeit ist der
ArbeitsausschuB NMP 311 “Priifung von Naturstein und Gesteinskérnungen” des
Normenausschusses Materialpriifung (NMP) verantwortlich.

Der Norminhalt wurde als E DIN EN 933-6 : 1993-03 verdffentlicht.
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ICS 91.100.20

Deskriptoren: Zuschlag, Gesteinskdrnung, Priifung, geometrische Eigenschaft, Plattigkeit

Deutsche Fassung

Prufverfahren
fir geometrische Eigenschaften von Gesteinskdrnungen

Teil 3: Bestimmung der Kornform
Plattigkeitskennzahl

Test for geometrical properties of aggre- Essais pour déterminer les caractéristi-

gates — Part 3: Determination of particle ques géométriques des granulats —

shape, Flakiness index Partie 3: Détermination de la forme des
granulats, Coefficient d’aplatissement

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1996-12-15 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europadische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark,
Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, ltalien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem
Vereinigten Konigreich.
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