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Tests for geometrical properties of aggregates � Part 3: Determination of
particle shape - Flakiness index (includes amendment A1:2003);
German version EN 933-3:1997 + A1:2003

Essais pour déterminer les caractéristiques géométriques des granulats �
Partie 3: Détermination de la forme des granulats - Coefficient
d�aplatissement  (inclut l�amendement A1:2003);
Version allemande EN 933-3:1997 + A1:2003

Ersatz für
DIN EN 933-3:1997-02

Die Europäische Norm EN 933-3:1997 hat den Status einer Deutschen Norm;
einschließlich der eingearbeiteten Änderung A1:2003, die von CEN getrennt verteilt
wurde.

Nationales Vorwort

Diese Europäische Norm ist im Technischen Komitee CEN/TC 154 �Gesteinskörnungen� unter intensiver
deutscher Mitarbeit ausgearbeitet worden. Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss
NMP 313/FGSV 6.2.0.2 �Gesteinskörnungen; Prüfverfahren, Petrographie, Probenahme und Präzision�
des Normenausschusses Materialprüfung (NMP) verantwortlich.

Diese Europäische Norm enthält die Deutsche Norm DIN EN 933-3:1997 einschließlich der eingearbeiteten
Änderung A1, die von CEN getrennt verteilt wurde. Die Änderungen sind durch Striche am Rand
gekennzeichnet.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im Folgenden auf die entsprechenden
Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 3310-2   siehe DIN ISO 3310-2

Fortsetzung Seite 2
und 11 Seiten EN

Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e. V.
Normenausschuss Bauwesen (NABau) im DIN

Full document details: DIN EN 933-3:2003-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-933-3-2003-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-933-3-2003-12
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Änderungen

Gegenüber DIN EN 933-3:1997-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

a) die die Deutsche Fassung betreffenden Änderungen aus der Änderung EN 933-3/A1 eingearbeitet;

b) Tabelle 1 � Stabsiebe geändert;

c) Bild 1 � Stabsiebe geändert.

Frühere Ausgaben

DIN EN 933-3:1997-02

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusätzen

DIN ISO 3310-2, Analysensiebe � Technische Anforderungen und Prüfung � Teil 2: Analysensiebe mit
Lochblechen (ISO 3310-2:1999).

Full document details: DIN EN 933-3:2003-12

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-933-3-2003-12
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-933-3-2003-12
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Diese Europäische Norm wurde vom CEN am 15. Dezember 1996 angenommen.

Die Änderung A1 wurde vom CEN am 1. August 2003 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen
dieser Europäischen Norm ohne jede Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Diese Europäische Norm wurde vom CEN in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Französisch) erstellt. Eine Fassung in einer
anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland,
Island, Italien, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, der Tschechischen
Republik und dem Vereinigten Königreich.
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