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Unterirdische Tanks aus textilglasverstarkten
Kunststoffen (GFK) DIN

Bestimmung des Faktors & und des Faktors
Deutsche Fassung EN 978 : 1997 EN 978

ICS 23.020.10
Deskriptoren: unterirdisch, GFK, glasfaserverstarkter Kunststoff, Tank

Underground tanks of glass-reinforced plastics (GRP) —
Determination of factor & and factor 3;
German version EN 978 : 1997

Réservoirs enterrés en plastiques renforcés de verre (PRV) —
Détermination du facteur « et du facteur §;
Version allemande EN 978 : 1997

Die Europaische Norm EN 978:1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europaische Norm EN 978 ist vom Unterausschuf3 1 “Unterirdische GFK-Tanks flr
die drucklose Lagerung von Fliissigkeiten” (Sekretariat: Belgien) des Technischen Komi-
tees CEN/TC 210 “GFK-Tanks und -Behélter” (Sekretariat: Deutschland) ausgearbeitet
worden. Im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V. war hierfiir der Gemeinschaftsaus-
schuB “GFK-Tanks und -Behalter” des Normenausschusses Chemischer Apparatebau
(FNCA) und des Normenausschusses Tankanlagen (NA Tank) zustandig.
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EUROPAISCHE NORM EN 978
EUROPEAN STANDAF!D
NORME EUROPEENNE Juli 1997

ICS 23.020.10

Deskriptoren: Tank, unterirdischer Tank, Kunststoff, Duroplast, verstarkter Kunststoff, glasfaserverstarkter Kunststoff,
Standversuch, Alterungsprifung

Deutsche Fassung

Unterirdische Tanks aus textilglasverstarkten
Kunststoffen (GFK)

Bestimmung des Faktors « und des Faktors

Underground tanks of glass-reinforced Réservoirs enterrés en plastiques ren-
plastics (GRP) — Determination of factor ¢ forcés de verre (PRV) — Détermination du
and factor g facteur & ét du facteur g

Diese Européische Norm wurde von CEN am 1997-06-21 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéaftsordnung zu erfiillen,
in der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne
jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhéltlich.

Diese Europédische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik
und dem Vereinigten Kdnigreich.
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