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Prafverfahren fur dichte geformte DIN
feuerfeste Erzeugnisse

Teil 1: Bestimmung der Rohdichte, offenen Porositét und Gesamtporositéat -
Deutsche Fassung EN 993-1: 1995 EN 993 1

ICS 81.080 Ersatz fur
DIN 51056 : 1985-08 und
Deskriptoren: Feuerfestes Erzeugnis, Rohdichte, Porositat, Bestimmung teilweise Ersatz fir

DIN 51065-1 : 1985-08

Methods of test for dense shaped refractory products —
Part 1: Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity;
German version EN 993-1:1995

Méthodes d’essai pour produits réfractaires fagonnés denses —

Partie 1: Détermination de la masse volumique apparente, de la porosité
ouverte et de la porosité totale;

Version allemande EN 993-1: 1995

Die Européische Norm EN 993-1: 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europdische Norm wurde im Komitee CEN/TC 187 “Feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe” unter
intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Fur die deutsche Mitarbeit ist der ArbeitsausschuBB NMP 252
“Dichte geformte feuerfeste keramische Erzeugnisse” verantwortlich.

Anderungen )

Gegeniber DIN 51056 : 1985-08 und DIN 51065-1 : 1985-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Festlegungen zur Anzahl, Form und Vorbereitung der Probekdrper geéndert.
b) Trénkung durch Kochen nicht aufgenommen.
¢) Trocknung der Probekérper fiir die Bestimmung der Rohdichte bei (110 + 5) °C anstatt bei (110 £ 2) °C.
d) AusmeB-Verfahren zur Bestimmung des Volumens nicht aufgenommen.
e) Inhalt vollsténdig redaktionell (iberarbeitet.

Friithere Ausgaben

DIN 1065: 1930-07, 1942-03

DIN 51056: 1959-09, 1985-08

DIN 51065-1: 1964-01, 1985-08
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ICS 81.080

Deskriptoren:  Feuerfester Werkstoff, geformtes feuerfestes Erzeugnis, dichtes geformtes feuerfestes Erzeugnis, Bestimmung,
Rohdichte, Porositat

Deutsche Fassung

Prifverfahren fur dichte geformte
feuerfeste Erzeugnisse
Teil 1: Bestimmung der Rohdichte, offenen Porositat und Gesamtporositét

Methods of test for dense shaped refractory  Méthodes d’essai pour produits réfractaires

products — Part 1: Determination of bulk den-  fagonnés denses — Partie 1: Détermination

sity, apparent porosity and true porosity de la masse volumique apparente, de la
porosité ouverte et de la porosité totale

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1995-02-15 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erfiillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaitlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.
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