DEUTSCHE NORM April 1995

Prufverfahren fir dichte geformte DIN

feuerfeste Erzeugnisse

Teil 13: Festlegungen fiir Referenz-Brennkege! fir den Laboratoriumsgebrauch -
Deutsche Fassung EN 993-13:1995 EN 993 1 3

ICS 81.080 Teilweise Ersatz flr
DIN 51063-2:1972-09

Deskriptoren: Feuerfestes Erzeugnis, Brennkegel, Laboratorium

Methods of test for dense shaped refractory products —
Part 13: Specification for pyrometric reference cones for laboratory use;
German version EN 993-13: 1995

Méthodes d’essai pour produits réfractaires fagonnés denses —
Partie 13: Spécifications pour cones pyroscopiques de référence
pour emploi en laboratoire;

Version allemande EN 993-13: 1995

Die Européische Norm EN 993-13: 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm EN 993-13 wurde im Europaischen Komitee fiir Normung (CEN) in der Arbeits-
gruppe 1 “Dichte geformte Erzeugnisse” (Sekretariat: Frankreich) des Technischen Komitees TC 187 “Feuer-
feste Werkstoffe“ (Sekretariat GroBbritannien) unter Mitwirkung des deutschen Normenausschusses
Materialprifung NMP 252 “Dichte geformte feuerfeste keramische Erzeugnisse” erarbeitet.

Anderungen
Gegeniber DIN 51063-2: 1972-09 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich geandert.
b) Terminologie und Bezeichnung der Kegel gedndert.

¢) Prifung der Segerkegel nicht aufgenommen, d.h. nur Anforderungen an die Referenz-Brennkegel
und Prufung ihrer Falltemperatur festgelegt.

d) Inhalt volistandig redaktionell liberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 51063-2: 1961-01, 1972-09
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