
Januar 2004DEUTSCHE NORM    

Normenausschuss Materialprüfung (NMP) im DIN

ICS 81.080

XDIN EN 993-2/A1

Prüfverfahren für dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse!–

Teil!2: Bestimmung der Dichte;

Deutsche Fassung EN!993-2:1995/A1:2003

Methods of test for dense shaped refractory products!–
Part!2: Determination of true density; 
German version EN!993-2:1995/A1:2003

Méthodes d’essai pour produits réfractaires façonnés denses!–
Partie!2: Détermination de la masse volumique absolue;
Version allemande EN!993-2:1995/A1:2003

Änderung von
DIN EN 993-2:1995-04

   

Gesamtumfang 4 Seiten

Full document details: DIN EN 993-2/A1:2004-01

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-993-2-a1-2004-01
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-993-2-a1-2004-01


DIN EN 993-2/A1-2:2004-01

2

Die Europäische Norm EN 993-2:1995/A1:2003 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Die Europäische Norm EN 993-2:1995/A1:2003 wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 187 �Feuerfeste
Erzeugnisse und Werkstoffe� (Sekretariat: BSI, Vereinigtes Königreich) unter deutscher Mitarbeit erarbeitet.

Für die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschuss NMP 257 �Ungeformte, dichte geformte und
wärmedämmende feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe� des Normenausschusses Materialprüfung (NMP)
verantwortlich.
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