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Methods of test for dense shaped refractory products — Part 3: Test methods for carbon-containing refractories;
German version EN 993-3 : 1997

Méthodes d'essai pour produits réfractaires fagonnés denses — Partie 3: Méthodes d’essai pour réfractaires
contenant du carbone;
Version allemande EN 993-3 : 1997

Die Européische Norm EN 993-3 : 1997 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die Europdische Norm EN 993-3: 1997 wurde im Komitee CEN/TC 187 “Feuerfeste
Erzeugnisse und Werkstoffe” unter intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Fiir die
deutsche Mitarbeit ist der ArbeitsausschuB NMP 252 “Dichte geformte feuerfeste kerami-
sche Erzeugnisse” verantwortlich.
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EUROPAISCHE NORM EN 993-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Mai 1997

ICS 81.080.00

Deskriptoren: feuerfester Stoff, geformte Schamotte, geformtes Erzeugnis, Ausbauteil, Kohlenstoff, Priifung, Bestimmung,
physikalische Eigenschaft, Verkokung, fliichtige Bestandteile, physikalische Priifung

Deutsche Fassung

Priifverfahren fir dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse
Teil 3: Prifungen fiir kohlenstoffhaltige Erzeugnisse

Methods of test for dense shaped refractory  Méthodes d'essai pour produits réfractaires

products — Part 3: Test methods for carbon-  fagonnés denses — Partie 3: Méthodes

containing refractories d’essai pour réfractaires contenant du car-
bone

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1997-04-21 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Européischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio-
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhaltlich.

Diese Europaische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzdsisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Tschechische Republik und
dem Vereinigten Kénigreich.

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG

European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation

Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel

© 1997 CEN. Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN 993-3 : 1997 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.
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