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Prifverfahren fir dichte geformte DIN
feuerfeste Erzeugnisse -_—
Teil 4: Bestimmung der Gasdurchlassigkeit -
Deutsche Fassung EN 993-4: 1995 E N 993 4

ICS 81.080 Ersatz fur
DIN 51058-1 : 1963-06

Deskriptoren: Feuerfestes Erzeugnis, Gasdurchiéssigkeit, Bestimmung

Methods of test for dense shaped refractory products —
Part 4: Determination of permeability to gases;
German version EN 993-4: 1995

Méthodes d’essai pour produits réfractaires fagonnés denses —
Partie 4: Détermination de la perméabilité aux gaz;
Version allemande EN 993-4 : 1995

Die Europédische Norm EN 993-4 : 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Europaische Norm wurde im Komitee CEN/TC 187 “Feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe” unter intensiver deutscher
Mitarbeit ausgearbeitet. Firr die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschu3 NMP 252 “Dichte geformte feuerfeste keramische
Erzeugnisse” verantwortlich.

Far die im Abschnitt 2 zitierte Internationale Norm wird im folgenden auf die entsprechende Deutsche Norm hingewiesen:
ISO 6906 siehe DIN 862

Anderungen
Gegeniiber DIN 51058-1: 1963-06 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Festlegung eines Bereiches fir den Druck zur Sicherung der Gasdichtheit zwischen Mantelflache der Probe und
Probeké&rper-Halter anstelle der Festlegung eines minimalen Druckes.

b) Entnahme des Probekérpers prazisiert durch Festlegung eines minimalen Abstandes der Flachen des Probekdrpers
von der Steinoberflache. )

c) Grenzabweichungen der Temperatur bei der Trocknung der Proben von + 2°C auf + 5°C vergrdBert.
d) Festlegung einer minimalen Abkiihlungszeit nach der Trocknung der Probekdrper.

e) Kriterien zur Priifung der Versuchsapparatur auf Gasdichtheit festgelegt.

f) Inhalt volistandig redaktionell (iberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 51058-1: 1963-06

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise in nationalen Zusétzen
DIN 862 Mef3schieber — Anforderungen, Prifungen
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EUROPAISCHE NORM EN 993-4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE Februar 1995

ICS 81.080

Deskriptoren:  Feuerfester Werkstoff, geformtes feuerfestes Erzeugnis, dichtes geformtes feuerfestes Erzeugnis, Priifung, Mes-
sung, Gasdurchléssigkeit

Deutsche Fassung

Priufverfahren fur dichte geformte

feuerfeste Erzeugnisse
Teil 4: Bestimmung der Gasdurchlassigkeit

Methods of test for dense shaped refractory  Méthodes d’essai pour produits réfractaires
products — Part 4: Determination of perme-  fagonnés denses — Partie 4: Détermination
ability to gases de la perméabilité aux gaz

Diese Europaische Norm wurde von CEN am 1995-02-15 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschéftsordnung zu erflillen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europaischen Norm ohne jede
Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographi-
schen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage
erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Franzésisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Danemark, Deutsch-
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Osterreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Kénigreich.

CEN

EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
European Committee for Standardization
Comité Européen de Normalisation
Zentralsekretariat: rue de Stassart 36, B-1050 Briissel
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