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Prufverfahren fur dichte geformte DIN
feuerfeste Erzeugnisse -
Teil 6: Bestimmung der Biegefestigkeit bei Raumtemperatur -
Deutsche Fassung EN 993-6: 1995 EN 993 6

ICS 81.080 Ersatz fir
DIN 51048-2:1980-08

Deskriptoren: Feuerfestes Erzeugnis, Biegefestigkeit, Bestimmung, Raumtemperatur

Methods of test for dense shaped refractory products -
Part 6: Determination of moduls of rupture at ambient temperature
German version EN 993-6 : 1995

Méthodes d’essai pour produits réfractaires fagonnés denses —
Partie 6: Détermination du module de rupture par flexion a température ambiante
Version allemande EN 993-6: 1995

Die Europdische Norm EN 993-6 : 1995 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Européische Norm wurde im Komitee CEN/TC 187 “Feuerfeste Erzeugnisse und Werkstoffe” unter
intensiver deutscher Mitarbeit ausgearbeitet. Fur die deutsche Mitarbeit ist der Arbeitsausschu3 NMP 252
“Dichte geformte feuerfeste keramische Erzeugnisse” verantwortlich.

Anderungen
Gegeniiber DIN 51048-2 : 1980-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Anwendungsbereich auf dichte geformte feuerfeste Erzeugnisse eingeschrankt.

b) Festlegung der zusétzlichen Probekérper-MaBe von 230 mm x 114mm x 76 mm und Streichung der
MaBe 250 mm x 124 mm x 64 mm in Tabelle 1.

¢) Inhalt vollsténdig redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 51048-2: 1980-08
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