DEUTSCHE NORM August 1995

Textile Bodenbeléage

Bestimmung der Verformbarkeit DIN
von Ruckenbeschichtungen (“Kalter Flu3”) EN 995

Deutsche Fassung EN 995 : 1995

ICS 59.080.60

Deskriptoren: Bodenbelag, Verformbarkeit, Textilien, Materialpriifung

Textile floor coverings — Assessment of the creep of the backings;
German version EN 995 : 1995

Revétements de sol textiles — Evaluation du fluage des sous couches;
Version allemande EN 995 : 1995

Die Europaische Norm EN 995 : 1995 hat den Status einer Deutschen
Norm.

Nationales Vorwort

Die vorliegende Norm wurde erstellt vom CEN/TC 134 “Elastische und textile Boden-
beldge”. Fur die Deutsche Fassung ist der ArbeitsausschuB NMP 534 “Priifung und
Verwendungsbereichseinstufung textiler Bodenbeldge” zustandig.

Fur die in Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechende Deutsche Norm hingewiesen:

ISO 1957 siehe DIN 53803-2

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise in nationalen Zusatzen
DIN 53803-2 Probenahme — Praktische Durchfiihrung

Fortsetzung 2 Seiten EN

NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN Deutsches Institut flir Normung e.V.
Textilnorm, NormenausschuB Textil und Textilmaschinen im DIN
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