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Textilien

Farbechtheitsprifungen
Teil A05: Instrumentelle Bewertung der Anderung der Farbe

zur Bestimmung der GraumaBstabszahl
(IS0 105-A05 : 1996, einschlieBlich Technische Korrektur 1:1997) EN 1ISO 105-A05
Deutsche Fassung EN ISO 105-A05 : 1997
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Deskriptoren: Textilien, Farbechtheitsprifung, Farbanderung, Bewertung, GraumaBstab

Textiles — Tests for colour fastness —
Part A05: Instrumental assessment of change in colour for determmatlon of grey scale rating

(ISO 105-A05 : 1996, including Technical Corrigendum 1:1997);
German version EN 1SO 105-A05 : 1997

Textiles — Essais de solidité des teintures —

Partie A05: Evaluation instrumentale de la dégradation pour la détermination du degré de 'échelle de gris
(1SO 105-A05 : 1996, Rectificatif Technique 1:1997 inclus);

Version allemande EN ISO 105-A05 : 1997

Die Europdische Norm EN ISO 105-A05 : 1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort

Diese Norm ist durch die Ubernahme von I1SO 105-A05 : 1996 in eine EN-Norm entstan-
den.

Fir die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent-
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 105-J03 siehe DIN EN ISO 105-J03

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise

DIN EN 1SO 105-J03
Textilien — Farbechtheitsprifungen — Teil JO3: Berechnung von Farbdifferenzen

(1ISO 105-J03 : 1995)
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