
DEUTSCHENORMûJanuar 1997
Textilien

Farbechtheitsprüfungen
Teil E13: Farbechtheit gegen saures Wall<en (schwere Beanspruchung)

(ISO 105-E13: 1994) Deutsche Fassung EN ISO 105-E13: 1996

DIN
EN IS0105-E13

ICS 59.080.01 Ersatz für
DIN 54043:1984-05

Deskriptoren; Textillen, Farbechtheitsprüfung, Walken, Walkechtheit

Textiles - Tests for colour fastness -
Part E13: Colour fastness to acid-felting; Severe (ISO 105-E13;1994);
German version EN ISO 105-E13:1996

Textiles - Essais de solidite des teintures -
Partie E13: Solldite des teintures au foulen acide: Essai fort
(ISO 105-E13:1994);
Version allemande EN ISO 105-E13;1996

Die Europäische Norm EN ISO 105-E13: 1996 hat den Status einer Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Norm ist durch die Übernahme von ISO 105-E13:1994 In eine EN-Norm entstanden.

Für die Im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die entsprechenden Deutschen Normen
hingewiesen:

ISO 105-A01 siehe DIN EN ISO 105-A01

ISO 105-A02 siehe DIN EN 20105-A02

ISO 105-A03 siehe DIN EN 20105-A03

Änderungen

Gegenüber DIN 54043:1984-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen:

- Gliederungsschema der ISO übernommen.

Frühere Ausgaben

DIN 53970; 1954-01

DIN 54043: 1959-10, 1971-08, 1984-05

Nationaler Anhang NA (informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 20105-A02
Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil A02; Graumaßstab zur Bewertung der Änderung der Farbe
(ISO 105-A02;1993); Deutsohe Fassung EN 201 05-A02 ; 1994

DIN EN 20105-A03
Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil A03: Graumaßstab zur Bewertung des Anblutens (ISO 105-A03: 1993);
Deutsche Fassung EN 201 05-A03: 1994

DIN EN ISO 105-A01
Textilien - Farbechtheitsprüfungen - Teil A01: Allgemeine Prüfgrundlagen (ISO 105-A01 : 1995); Deutsche Fassung
EN ISO 105-A01 ;1995

Fortsetzung 3 Seiten EN

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
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