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DEUTSCHE NORMûJuli 1997
Textilien

Farbechtheitsprüfungen DIN
Teil G02: Farbechtheit gegen Verbrennuhgsgase

(ISO 105-G02 : 1993, einschließlich Technische Korrel<tur 1 : 1995) EN IS0105-G02
Deutsche Fassung EN ISO 105-G02 : 1997

ICS 59.080.01

Deskriptoren; Textilien, Farbechtheitsprüfung, Verbrennungsgas

Textiies � Tests for coiour fastness �
Part G02; Coiour fastness to burnt-gas fumes
(ISO 105-G02 1993, including Technical Corrigendum 1 ; 1995);
German version EN ISO 105-G02 ; 1997

Textiies � Essais de solidite des teintures �
Partie G02; Solidite des teintures aux fumees de gaz brüles
(ISO 105-G02 1993, Rectificatif Technique 1 ; 1995 Indus);
Version allemande EN ISO 105-G02 ; 1997

Die Europäische Norm EN ISO 105-G02 : 1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Norm ist durch die Übernahme von ISO 105-G02 ; 1990 in eine EN-Norm entstan-
den.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent¬
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen:

ISO 105-A01 siehe DIN EN ISO 105-A01

ISO 105-A02 siehe DIN EN 20105-A02

ISO 105-C06 siehe DIN 54017

ISO 105-D01 siehe DIN EN ISO 105-D01

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise
DIN 54017

Prüfung der Farbechtheit von Textillen � Bestimmung der Waschechtheiten von Fär¬
bungen und Drucken bei der Haushaltswäsche und bei dem gewerblichen Waschen

DIN EN 20105-A02
Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil A02; Graumaßstab zur Bewertung der
Änderung der Farbe (ISO 105-A02 ; 1993); Deutsche Fassung EN 20105-A02

DIN EN ISO 105-A01
Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil A01 ; Allgemeine Prüfgrundlagen
(ISO 105-A01 ; 1994); Deutsche Fassung EN ISO 105-A01 : 1995

DIN EN IS0105-D01
Textillen � Farbechtheitsprüfungen � Teil D01: Bestimmung der Trockenreinigungs-
echtheit (ISO 105-D01 : 1993); Deutsche Fassung EN ISO 105-D01 ; 1995

Fortsetzung 5 Seiten EN

Normenausschuß Materialprüfung (NMP) im DIN Deutsches Institut für Normung e.V.
Textilnorm, Normenausschuß Textil und Textilmaschinen im DIN

© DIN Deutsches Institut für Normung e.V. � Jede Art der Vervielfältigung, auch auszugsweise.ûRef. Nr. DIN EN ISO 105-G02 : 1997-07
nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut für Normung e.V.. Berlin, gestattet.ûPreisgr. 06 Vertr.-Nr. 2306

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin

Full document details: DIN EN ISO 105-G02:1997-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-105-g02-1997-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-105-g02-1997-07


Full document details: DIN EN ISO 105-G02:1997-07

http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-105-g02-1997-07
http://www.avadocuments.com/doc/din-en-iso-105-g02-1997-07

