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Die Europäische Norm EN ISO 105-G03 : 1997 hat den Status einer
Deutschen Norm.

Nationales Vorwort
Diese Norm ist durch die Übernahme von ISO 105-G03 ; 1993 in eine EN-Norm entstan-
den.

Für die im Abschnitt 2 zitierten Internationalen Normen wird im folgenden auf die ent¬
sprechenden Deutschen Normen hingewiesen;

ISO 105-A01 siehe DIN EN ISO 105-A01

ISO 105-A02 siehe DIN EN 20105-A02

Nationaler Anhang NA (informativ)
Literaturhinweise
DIN EN 20105-A02

Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil A02; Graumaßstab zur Bewertung der
Änderung der Farbe (ISO 105-A02 ; 1993); Deutsche Fassung EN 20105-A02 ; 1994

DIN EN ISO 105-A01
Textilien � Farbechtheitsprüfungen � Teil A01 ; Allgemeine Prüfgrundlagen
(ISO 105-A01 ; 1994); Deutsche Fassung EN ISO 105-A01 ; 1995
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ICS 59.080.01

Deskriptoren; Textilien, Färbungen, Prüfungen, Umweltprüfungen, Bestimmung, Farbechtheitsprüfungen, Ozon, Luft¬
verschmutzung

Deutsche Fassung

Textilien

Farbechtheitsprüfungen
Teil G03: Bestimmung der Farbechtheit gegen Ozon in der Atmosphäre

(ISO 105-G03 ; 1993)

Textiles � Tests for colour fastness � Textiles � Essais de solidite des teintures �
Part G03; Colour fastness to ozone in the Partie G03; Solidite des teintures ä l'ozone
atmosphere (ISO 105-G03 ; 1993)ûdans l'atmosphere (ISO 105-G03 : 1993)

Diese Europäische Norm wurde von CEN am 1997-03-28 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschäftsordnung zu erfüllen, in
der die Bedingungen festgelegt sind, unter denen dieser Europäischen Norm ohne jede
Änderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist.

Auf dem letzten Stand befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren biblio¬
graphischen Angaben sind beim Zentralsekretariat oder bei jedem CEN-Mitglied auf
Anfrage erhältlich.

Diese Europäische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch,
Französisch). Eine Fassung in einer anderen Sprache, die von einem CEN-Mitglied in
eigener Verantwortung durch Übersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Zentralsekretariat mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen
Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Dänemark, Deutsch¬
land, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Niederlande,
Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und dem Vereinigten
Königreich.
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