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Nationales Vorwort

Der Text von ISO 10750:2015 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 216 ,Footwear” der Internationalen
Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als ENISO 10750:2018 durch das Technische Komitee
CEN/TC 309 ,Schuhe” tibernommen, dessen Sekretariat von UNE (Spanien) gehalten wird.

Das zustandige deutsche Gremium ist der Arbeitsausschuss NA 062-10-11 AA ,Schuhe” im DIN-Normen-
ausschuss Materialpriifung (NMP).

Fir die in diesem Dokument zitierten internationalen Dokumente wird im Folgenden auf die
entsprechenden deutschen Dokumente hingewiesen:

ISO 7500-1 siehe DIN EN ISO 7500-1
ISO 17709 siehe DIN EN 13400

Nationaler Anhang NA
(informativ)

Literaturhinweise

DIN EN 13400, Schuhe — Lage der Stellen fiir die Probenahme, Vorbereitung und Dauer der Konditionierung
von Proben und Prlifstiicken

DIN EN ISO 7500-1, Metallische Werkstoffe — Kalibrierung und Uberpriifung von statischen einachsigen Priif-
maschinen — Teil 1: Zug- und Druckpriifmaschinen — Kalibrierung und Uberpriifung der Kraftmesseinrichtung
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EUROPAISCHE NORM ENISO 10750
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPEENNE September 2018

ICS 61.060

Deutsche Fassung

Schuhe —
Prifverfahren fiir Reifdverschliisse —

Abzugfestigkeit von Begrenzungsteilen
(ISO 10750:2015)

Footwear — Chaussures —
Test method for slide fasteners — Méthode d’essai pour les fermetures a glissiére —
Attachment strength of end stops Résistance d’attachement des extrémités
(IS0 10750:2015) (IS0 10750:2015)

Diese Europdische Norm wurde vom CEN am 15. Juli 2018 angenommen.

Die CEN-Mitglieder sind gehalten, die CEN/CENELEC-Geschaftsordnung zu erfiillen, in der die Bedingungen festgelegt sind, unter
denen dieser Europaischen Norm ohne jede Anderung der Status einer nationalen Norm zu geben ist. Auf dem letzten Stand
befindliche Listen dieser nationalen Normen mit ihren bibliographischen Angaben sind beim CEN-CENELEC-Management-
Zentrum oder bei jedem CEN-Mitglied auf Anfrage erhaltlich.

Diese Europdische Norm besteht in drei offiziellen Fassungen (Deutsch, Englisch, Franzosisch). Eine Fassung in einer anderen
Sprache, die von einem CEN-Mitglied in eigener Verantwortung durch Ubersetzung in seine Landessprache gemacht und dem
Management-Zentrum mitgeteilt worden ist, hat den gleichen Status wie die offiziellen Fassungen.

CEN-Mitglieder sind die nationalen Normungsinstitute von Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, der ehemaligen
jugoslawischen Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, den Niederlanden, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal, Ruménien, Schweden, der Schweiz,
Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien, der Tschechischen Republik, der Tiirkei, Ungarn, dem Vereinigten Kénigreich und

Zypern.
EUROPAISCHES KOMITEE FUR NORMUNG
EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITE EUROPEEN DE NORMALISATION
CEN-CENELEC Management-Zentrum: Rue de la Science 23, B-1040 Briissel
© 2018 CEN  Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Ref. Nr. EN ISO 10750:2018 D
Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN
vorbehalten. Docu ments
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Europaisches Vorwort

Der Text von ISO 10750:2015 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 216 ,Footwear” der Internationalen
Organisation fiir Normung (ISO) erarbeitet und als ENISO 10750:2018 durch das Technische Komitee
CEN/TC 309 ,Schuhe” tibernommen, dessen Sekretariat von UNE gehalten wird.

Diese Europdische Norm muss den Status einer nationalen Norm erhalten, entweder durch Veroffentlichung
eines identischen Textes oder durch Anerkennung bis Marz 2019, und etwaige entgegenstehende nationale
Normen miissen bis Marz 2019 zuriickgezogen werden.

Es wird auf die Moéglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. CEN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

Entsprechend der CEN-CENELEC-Geschiftsordnung sind die nationalen Normungsinstitute der folgenden
Lander gehalten, diese Europdische Norm zu libernehmen: Belgien, Bulgarien, Ddnemark, Deutschland, die
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island,
Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Osterreich, Polen, Portugal,
Rumadnien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Tiirkei,
Ungarn, Vereinigtes Kénigreich und Zypern.

Anerkennungsnotiz

Der Text von ISO 10750:2015 wurde von CEN als ENISO 10750:2018 ohne irgendeine Abanderung
genehmigt.
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